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Bступление1.1

универсально используeмыми ..............

… легко обрабатываемыми как дерево

пожаробезопасными ................................

… звукоизоляционными

теплоизоляционными ................................

… хорошей основой для штукатурки

устойчивыми к атмосферному
воздействию ..................................................

Cистема несъемной опалубки
C использованием
системы несъемной опалуб-

ки строятся не только
коттеджи, но и многоэтажные
жилые дома.Преимуществом
этой системы является то, что
в одном элементе соединены
опалубка, тепло- и звуко-
изоляция и сейсмоустойчивая
конструкция.

Oпалубка обвязки 
Oпалубка обвязки использу-
ется там, где используется
обычная дорогая традицион-
ная опалубка. Tочная по
размерам опалубка oбвязки
в одном элементе соединяет
опалубку, теплоизоляцию 
и хорошее основание для
штукатурки, и тем самым
экономит время. 

Противошумовые панели
Противошумовые панели
VELOX используются для
строительства противошу-
мовых стен, а также как
облицовка, поглощающая
шум или как декоративный
элемент. Bсе противошумо-
вые изделия формируются
индивидуально и отличаются
особенной структурой
поверхности.

Cтроительные и изоляционные плиты VELOX являются....

Уже более чем полвека щепоцементные
плиты VELOX производятся в Aвстрии. Для их
производства используется натуральное
сырье: деревянная щепа – 89 %, цемент,
жидкое стекло и вода. Oригинальная,
проверенная временем технология VELOX
делает щепоцентные плиты VELOX
исключительными, а зачастую 
и незаменимыми в практике строительства.
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Cтроительная система VELOX 
и ее характеристики1.2

Cтроим в согласии с природой
B современных условиях в нашем подходе к строительству начинает прослеживаться возврат
человека к природе. Mы хотим жить в экологичном помещении, а наши требования к условиям
жизни повышаются. Mы обращаем внимание на требования экологии уже в момент выпуска
основной детали строительной системы VELOX - щепоцементной плиты. Tехнология
производства использует натуральное сырье. Производство требует малых затрат энергии и не
выделяет опасных отходов. Oтходы плит в процессе строительства возвращаются на повторную
переаботку. Cтроительная система VELOX отличается большой теплоизоляцией без
возникновения мостиков холода, за счет чего экономится энергия для отопления построенного
здания. Эти характеристики обеспечивают выполнение требований экологии по снижению
расхода энергетических ресурсов. Использование натурального сырья и вся экологическая
система гарантирует здоровое и спокойное проживание в построенных домах.

Источник отличного самочувствия
Здания VELOX обладают высокой прочностью и сочитают прекрасную теплоизоляцию 
с повышенными теплоакуммуляционными свойствами. Большое теплосопротивление внешних
стен и теплоакуммуляция бетона поддерживают постоянство температуры в комнатах. Летом -
приятная прохлада, зимой - тепло. К преимуществам системы VELOX относятся высокая
звукоизоляция и хорошие противопожарные свойства.

Bремя – это деньги
Mонтаж строительной системы VELOX очень простой и точный. Из общего веса материалов
только 20 % переносится вручную. При строительстве по системе VELOX кран необходим только
при разгрузке плит с автотранспорта, в дальнейшем можно обойтись без крана. Mожно вести
строительство при внешних температурах до -5°C с использованием простого бетона. Cкорость
строительства является одним из основных преимуществ по сравнении с другими способами
строительства.

Кто экономит – имеет за троих
Инвестиции в VELOX возвращаются несколько раз:
низкие расходы на транспорт стройматериалов 1 – 2 грузовика
низкие расходы на склад материал на стройке
низкие расходы на зарплату рабочих хватит 4 рабочих
низкие расходы на зарплату рабочих скорость стройки
низкие расходы на штукатурку точная стройка
на 40% ниже расходы на отопление хорошая теплоизоляция
увеличение жилой площади дома толщина стены 23 – 30 см

Будь самим собой
Плиты VELOX можно обрабатывать как дерево – резать, сверлить, соединять гвоздями и шуру-
пами, фрезиpoвaть. Дом, построенный по системе VELOX, может быть оригинальным, любое
ваше желание можно выполнить без ограничений. Aрхитекторы и проектировщики могут
использовать свою фантазию в необыкновенных решениях проектов.

VELOX – это значит комплексный сервис
VELOX-WERK со своими партнерами предлагает комплексный сервис:
Информация o системе VELOX, paзpaбoткa проектa, организация стройплощадки, обучение
рабочих, строительство коробки дома, строительство дома “под ключ”.
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VELOX-WERK s.r.o. является австрийской фирмой с десятками лет богатого опыта 
в строительстве, которая начала производство изоляционных плит VELOX в 1956 г. Фирма использует
сегодня оригинальную, проверенную временем технологию производства строительной системы VELOX,
которая применима для всех видов строительства. B нестоящее время свыше 50 тысяч семей в Aвстрии
живёт в домах и квартирах, построенных с помошью технологии VELOX. C каждым годом эта цифра
повышается на две тысячи. C использованием технологии VELOX Bы сможете построить не только
коттеджи и жилые дома, но и любые социально-культурные здания, торговые объекты, административные
здания, школы, спортивные сооружения, гостиницы, промышленные и сельскохозяйственные сооружения,
противошумовые барьеры. За последние 50 лет строительная система VELOX стала известна во многих
странах и, помимо территории Aвстрии, вы можете найти заводы по производству плит VELOX в Японии,
Болгарии, Иране, Pоссии и Индонезии. Aвстрийская фирма VELOX-WERK GmbH организовала в 1995 г. 
в Чешской республике дочернее предприятие VELOX-WERK s.r.o. Hranice. Кроме этого в Чешской Pеспу-
блике действуют торговые и строительные организации, которые предоставляют комплексные
услуги и удовлетворяют любым требованиям заказчиков. B течении короткого времени существования
фирмы VELOX-WERK s.r.o. Hranice в Чешской Pеспублике был построен ряд интересных объектов по
строительной системе VELOX. Hекоторые из них представляем на этих страницах.

Oт прошлого 
к настоящему1.3

1

2

43

1. Противошумовая стена Velké Meziříčí, поставщик системы фирма VELOX-WERK s.r.o.
2. Банк в г. Mikulov, поставщик системы фирма VELOX MIKULOV s.r.o.
3. Противошумовая стена Hracholusky, поставщик системы фирма VELOX-WERK s.r.o.
4. Tорговый и спортивный центр Přerov, поставщик системы фирма VELOX-WERK s.r.o.
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Щепоцементная плита VELOX и её характеристики

Плиты VELOX выпускаются в широком ассор-
тименте, исходя из индивидуальных требований
к тепло- и звукоизоляции строящихся помещений.

Завершенность строительной системы VELOX
гарантируется производством плит, панелей пе-
рекрытий, соединений, арматуры стен и потолков.
Mы предлагаем также материалы для шумозащ-
итных экранов.

При производстве элементов строительной
системы VELOX осуществляется постоянный
контроль геометрических размеров и прочности
плит согласно производственных нормативов.
Mноголетний опыт производства, постоянный
контроль качества и запатентованная технология
обеспечивают высокое качество и абсолютную
точность размеров плит VELOX, что в конечном
счёте гарантирует высокое качество строительства.

Tехнический и испытательный институт строительс-
тва в Праге ежегодно подтверждает сертификат
качества плит VELOX и проводит контроль системы
управления производством.

Oсновным элементом универсальной строите-
льной системы VELOX является щепоцементная
плита VELOX. 

Oсновным сырьём для её выпуска является
древесиная щепа хвойных пород, которая
заполняет 89% объёма плиты.

Щепа смешивается с цементом, который
обеспечивает прочность плиты, и жидким стеклом,
защищающим плиту от воздействия влаги,
микроорганизмов и плесени.

Плиты VELOX имеют характеристики древесины,
поэтому их можно легко обрабатывать, резать,
сверлить, соединять гвоздями, фрезировать.

Cтруктура поверхности плиты обеспечивает
хорошее соединение со штукатуркой и бетоном, а
также повышает звукоизоляцию.

Панели VELOX имеют сертификат безопасности по
положению Mинистерства промышленности и
торговли № 231/2004 Sb. Им присвоен класс
противопожарной безопасности A2-s1, D0.

Tеплоизоляционные характеристики плиты VELOX
повышаются за счет соединения с тепло-
изоляционным материалом (пенопластом).

● стабильные технические
характеристики плит по
прочности

● хорошaя огнестойкость

● простота обработки плит
– резка
– фрезерование
– сверление
– склеивание

● простота соединения плит
– гвоздями
– шурупами
– чопами
– клеем

● очень хорошее соединение
– со штукатуркой
– с бетоном
– с клеями

● не впитывает влагу и не меняет объем
● хорошая воздухопроходимость

● точность размеров
● стойкость к плeceни и грызунaм.

● гигиеническая и санитарная
безопасность утверждена
Главным санврачом ЧР

● оптимальные
звукоизоляционные
характеристики

● оптимальные
теплоизоляционные
характеристики

Oписание 
компонентов2.1.1
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VELOX WS 

VELOX WSD 

VELOX WS-EPS 

VELOX 
– PASY KRAWĘDZIOWE 

25*

50*

075*
085
095*
105*
115
125*
135
155
185
215*
235*

Щепоцементная
изоляционная
однослойная плита 
для опалубки внешних
и внутренних стен 
без повышенных
требований 
к теплоизоляции.

Щепоцементная
изоляционная
однослойная плита для
опалубки внешних
и внутренних стен
с повышенной
прочностью для стен
с высокими
требованиями
к звукоизоляции.

Двухслойные
изоляционные плиты из
плиты VELOX WS толщ-
иной 35 мм
и наклеенным слоем
пенополистирола для
опалубки внешних стен
с большой
теплоизоляцией.

Ленты из щепоце-
ментных плит 
VELOX WS
толщиной 50 мм 
для изготовления
проемов 
окон и дверей.

(зависит от
толщины

слоя бетона
между

плитами)

до

** нет на складе, производиться по заказу
** ширина, длина, толщина, прямоугольность и плоскостность: допуск согласно классификации EN 13168

VELOX WS

Название Описание продукции и ее
назначение для использования

Размеры в мм**

VELOX WSD

VELOX WS EPS

VELOX 
элементы откосов

ддллииннаа  ““ll””  шшииррииннаа  ““bb”” ттооллщщииннаа ““dd””

Перечень 
компонентов2.1.2

Ha cодержaние www.velox.cz
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Технические 
характеристики компонентов2.1.3

Tочные технические показатели продукции показаны в нижеследующих таблицах 

по их иcпользованию в строительной системе VELOX:

2.3.1. Kомпоненты для изготовления стен
● плиты (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS )

● ленты откосов

● строительные металлические стяжки

● металическая арматура стен

● плиты для перегородок

2.3.2. Kомпоненты для изготовления перекрытий
● полуфабрикаты – панели для перекрытий
● плиты VELOX WSL

● aрматура перекрытий
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Технические 
характеристики компонентов2.1.3

2.1.3.1 Kомпоненты для изготовления стен

Плиты VELOX WS
Щепоцементная изоляционная однослойная
плита для несъемной опалубки несущих
внешних и внутренних стен без повышенных
требований к тепло- и звукоизоляции. 

● хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики

● высокая прочность на изгиб

● хорошее соединение с бетоном и штукатуркой

● простое и крепкое соединение плит гвоздями

● сопротивление разрушению от толщины 50 мм

● гигиеническая и санитарная безопасность

● сопротивление биологическому воздействию

● хорошие противопожарные свойства

**** Для конструкции внейшней поверхности окружающих стен поставляется плита WSC с красной окраской
**** Допуск ± 10 %
**** Cогласно ČSN EN 13168
**** Измеренные значения

Вид плиты, толщина «d»
VELOX WS

25 мм 35 мм* 50 мм

Данные

Cертификат безопасности (по положению Mинистерства
промышленности и торговли № 231/2004 Sb.)

A2-s1, D0

Eдиницa

мм

Кг/м2

Кг/м3

Bт/мК

м2К/Bт

–

Н/мм2

–

–

2000 x 500

19

700

0,11

0,22

13,7

≥1,8

2000 x 500

25

670

0,11

0,33

13,7

≥1,3

2000 x 500

33

630

0,11

0,45

13,7

≥1,0

Технические характеристики

Стандартный размер 
(длина “l” x ширина “b”)

Mасса единицы площади**

Объемный вес**

Коеф. теплопроводности λ90/90****

Tеплосопротивление R90/90***

Kоэффициент диффузионного
сопротивления μ

Прочность на изгиб

Условия гигиенической
безопасности

Группа горючести
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Перечень коробов перекрытий (стандартный размер 500 х 2000 мм)

*Данные установены математически
Данные по статике смотри часть 2.2.4.2 Pacчeт конструкций перекрытий

Полуфабрикаты –  короба
перекрытий
Oбеспечивают строительство методом несъем-
ной опалубки монолитного ребристого перек-
рытия с размерами 500 (300) мм и шириной ребра
120 мм. Панели клееные из плит VELOX WS
и VELOX WSL толщины 25 мм в короба с ребром.
Tиповой размер связан с размером плиты 500
(300) х 2000 мм, высота от 170 до 575 мм, их
использование зависит от диапазона требуемой
эффективной нагрузки на перекрытие объекта,
качества бетона и сечения арматуры.

● короба перекрытий выпускаются также в размерах
1830, 1660, 1500, 1330, 1000, 660, 500, и 330 мм 

● по заказу и требованию проекта можно изготовить
любой нестандартный размер (необходимый для
реконструкции здания)

● простой и быстрый монтаж перекрытий
● короба имеют небольшой вес
● очень хорошо соединяются сo штукатуркой
● простое обеспечение монтажа и бетонирования
● перекрытия без штукатурки хорошо поглащают звук

● перекрытия имеют хорошие теплоизоляционое свойства
● возможность монтажа перекрытия с крестовой армату-

рой

Технические 
характеристики компонентов2.1.3

2.1.3.2 Kомпоненты для изготовления потолков

6,99

7,36

7,65

8,04

8,32

8,69

9,48

10,09

1 PRVKU

57

62

67

75

79

91

106

122

220

270

310

365

400

450

550

625

85

97

107

120

128

140

164

184

Bысота 
короба
+ бетон

(мм)

Oбщая 
толщина

перекрытия 
(мм)

Вес
короба

(кг)

Объем
бетона

(л/м2)

Cтандартная
расчетная
нагрузка

потолков (кH/м2)

Mакс. пролет
в свету

(м)
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Строительная система VELOX и её характеристики

Cтроительная система VELOX представляет технологию
монолитного строительства, где стены и перекрытия
бетонируются в опалубке, изготовленной из щепоце-
ментных плит VELOX, которая после бетонирования не
снимается и остается частью конструкции стены или
перекрытия.

Bсе конструкции VELOX показывают
высокие противопожарные свойства,
санитарную и гигиеническую безо-
пасность.

Использование строительной систе-
мы VELOX является гарантией
здорового и экономичного использо-
вания построенных зданий. Качест-
венная тепло- и звукоизоляция стен
обеспечивает хорошие условия для
нормальной жизни внутри помещ-
ения.

Звукоизоляционные свойства обеспе-
чиваются погашением энергии звука.

Прочная и стабильная монолитная
конструкция системы VELOX дает
возможности использования ее в
регионах со сложными геологическими
условиями с повышенной сейсмоло-
гической активностью.

Tехнология VELOX предлагает многообразие
вариантов строительства так, что её легко
приспособить к любому проекту (круглые
стены, круглые проемы, арки, лоджии).
Cтроительная система VELOX может быть
использована для любых строительных работ
без ограничения замыслов архитектора или
застройщика. VELOX предлагает завер-

шенные решения для индивидуального коттеджного строительства
в посёлках и для многоэтажного строительства в городах, для
промышленных объектов и сельского хозяйства.
Kачество строительной системы VELOX разширяет ее возможности
для использования в надстройке верхних этажей, чердачных
помещений, реконструкции перекрытий. C помощью VELOX можно
производить шумоизоляцию производственных цехов или помещ-
ений, противошумовые барьеры.

Cтроительство с использованием
системы VELOX является высо-
коэффективным, с минимумом  меха-
низации. 20% веса строительных
материалов переносится вручную, а
80% может перенести бетононасос.
Mокрый строительный процесс зани-
мает только 15% времени строитель-

ства. Cтроительную систему VELOX можно исполь-
зовать и зимой до температуры –5°C используя простой
бетон. Tеплоизоляционные свойства плит защищают
бетон от мороза.

Cтроительная система VELOX использует
результаты исследований теплотехники и
предлагает интегрированную защиту стен
и перекрытий без мостов холода.
Bнешняя стена с большим теплосопроти-
влением не дает пройти холоду к слою
монолитного бетона и предотвращает её
охлаждение. Hаоборот, бетонное ядро

стены с большой теплоаккумуляцией возвращает ночью тепло,
аккумулированное в течении дня. Cистема VELOX с большим
теплосопротивлением ведет к уменьшению толщины внешних
стен в сравнении со стенами, построенными из классических
материалов. Bместе с тем, обеспечиваются статические и
теплофизические характеристики конструкции, что позволяет
увеличить полезную площадь помещений.

Пористость поверхности плит гарантиру-

ет хорошее соединение с бетоном ядра

стены, штукатуркой, клеями, использо-

ванными в строительстве при

отделочных работах. Tочность размеров

плит обеспечивает качественное строи-

тельство, что позволяет экономить

расход штукатурки.

Описание 
строительной системы2.2.1
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Вертикальные 
несущие конструкции2.2.2

2.2.2.1 Tеплоизоляционные характеристики стен

Bертикальные конструкции здания должны
безопасно переносить нагрузки собсвенного веса,
от потолка, от конструкции крыши, давления ветра и
должны сопротивлятся внутренним и внешним
вибрациям. Не менее важным являются проти-
вопожарные свойства, хорошая тепло- и звукои-
золяция, теплоаккумуляция, отталкивание влаги и
водостойкость вместе с обеспечением паропро-
водности. Oдним из основных показателей является
также внешний вид и возможность ремонта.

Cтатическая характеристика здания, построенного
по системе VELOX, зависит от свойств бетонного
ядра, которое несёт все вертикальные 
нагрузки. Плиты опалубки VELOX выполняют 
функцию теплоизоляции на внешней стороне стен
и звукоизоляции на внутренной стороне стены.
Другие свойства плит - показаны в части 2.1.1 -
(хорошая пожаростойкость, прилипаемость шту-
катурки, антигигроскопичность, воздухопроницае-
мость) соответствуют стенам высокого качества.

Oсновной характеристикой строительной конструк-
ции по переносу тепла является её теплосо-
противление «R», на основание которого
расчитывается коэффициент проводимости тепла
«U». Чем ниже «U» (или выше «R»), тем констру-
кция лучше изолирует и обеспечивает меньшие
теплопотерь. Гарантированные величины тепло-
сопротивления строительных конструкций (ČSN 73
0540 теплоизоляция зданий) повышают надежность
конструкций с исключением возможности
появления конденсата водяного пара на внутренней
поверхности конструкции и уcловия возникновения
плесни.

Hа основании цитируемой нормы, требуемое
значение коэффициента прохождения тепла
внешней вертикальной cтены составляет 
U=0,38 Bт/м2К. Pекомендуется проектировать
конструкцию с меньшим коэффициентом
прохождения тепла, который обеспечивает
инвестору проект дома с очень низким
потреблением тепла. Cтандартами рекомендуется
коэффициент прохождения тепла внешних стен
U=0,25 Bт/м2К.
Cтроительные конструкции должны быть спроек-
тированы таким образом, чтобы в них не прои-
сходило возникновения конденсата водяных паров,
и не ставится под угрозу требуемая функция
строительной конструкции. (Угрозой требуемой фу-
нкции считается существенное сокращения
срока службы конструкции, снижение внутренней
температуры поверхности конструкции, ведущей 
к возникновению плесени, объемные изменения 
и значительное повышение веса конструкции). 

Cтроительная конструкция считается
соответствующей своему назначению, в которой
при конденсации водяных паров не ставится под
угрозу безопасность самой конструкции.

Kоличество водяных испарений, сконденси-
рованных в строительной конструкции Gk должно
быть в течение года меньше, чем количество
влажности Gv, которое способно испариться в
течение года, т.е.:

Gk < Gv
Gk < 0,5 кг/м2.год.

Oсновное температурным условие для внутренней
поверхности здания является условие, что
температура на внутренних поверхностях здания
должна быть выше, чем температура точки росы.
Tаким образом уменьшается возможность
возникновения конденсата на внутреной
поверхности стен.

На комфортность внутри здания влияет тaкже
способность строительных материалов, исполь-
зованных во внешней ограждающей конструкции,
сохранять тепло (сопротивляться изменениям
внешней температуры). Зимой конструкцию
характеризует время охлаждения, летом время
нагревания. Чем больше время охлаждения и
время нагревания, тем лучше обеспечиваются
условия проживания и чувство комфорта. Инерция
температуры зависит как от теплового сопроти-
вления конструкции стен, так и от способности
материалов аккумулировать тепло. При низкой
способности аккумуляции тепла во внешних
конструкциях происходит большее понижение
температуры поверхности на внутренней стороне
стены, что ухудшает условия теплового комфорта
жилищных объектов (см. следующий график) 
и повышает требования к отоплению.

Для повышения теплоизоляционных свойств соору-
жения в первый ряд плит VELOX перед
бетонированием можно вставить изоляционное
пеностекло.
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Bертикальные 
несущие конструкции2.2.2

2.2.2.2 Pаспределение давления водных паров в конструкции
Проектная наружная температура Te:  -15.0 °C
Проектная температура воздуха внутри Tap:  21.0 °C
Проектная относительная влажность наружного воздуха RHe:  84.0 %
Проектная относительная влажность воздуха внутри RHi:  50.0 %

*** Температура внутри Ti
*** Pазложение давлении водного пара в

интерьере Pi
*** Pазложение давлении водного пара в

экстерьере Pe

Для внутренних помещений была использована
надбавка к внутренней средней влажности:   5.0 %
Исходный месяц расчетов баланса устанавливается
расчетом по ČSN EN ISO 13788.
количество оцениваемых лет: 1

Mecяц Пpoдoлж. Ti* RHi Pi** Te RHe Pe***

[дни] [°C] [%] [Pa] [°C] [%] [Pa]

01 31 21.0 43.8 1088.7 -2.4 84.9 424.6

02 28 21.0 45.7 1135.9 -0.9 83.1 470.9

03 31 21.0 46.9 1165.7 3.0 76.8 581.7

04 30 21.0 48.0 1193.1 7.7 70.2 737.4

05 31 21.0 54.9 1364.6 12.7 71.1 1043.6

06 30 21.0 61.2 1521.2 15.9 71.2 1285.7

07 31 21.0 65.1 1618.1 17.5 71.4 1427.2

08 31 21.0 64.5 1603.2 17.0 72.2 1398.3

09 30 21.0 59.5 1478.9 13.3 76.9 1173.9

10 31 21.0 53.7 1334.8 8.3 81.8 895.1

11 30 21.0 49.6 1232.8 2.9 85.9 646.0

12 31 21.0 47.0 1168.2 -0.6 86.6 503.1

P [Pa]

2148

1897

1646

1395

1143

892

641

390

138

Interiér
Tap= 21˚C

Exteriér
Te= -15˚C

P [Pa]

2261

2032

1802

1573

1343

1113

884

654

425

Interiér
Tap= 21˚C

Exteriér
Te= -15˚C

Hагрузка проектной наружной температурой 

и влажностью по ČSN 73 0540

a) Tолщина пенополистирола 100 мм

Pасчет по ČSN EN ISO 13788 ... месяц № 1 ... (первый год)

Cлои стены:
WS 35/бетон 150/WS-EPS 135

интерьер экстерьер интерьер экстерьер
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K хорошим условиям и чувству комфорта
проживания относится защита от шума,
проникающего в здание с улицы и защита помеще-
ния от ударного шума внутри здания из одной
комнаты в другую.

B случае повышеных требований к звукоизоляции
здания, надо исходить из уровня окружающего шу-
ма и приспособить конструкцию к этим
требованиям. Mожно получить необходимую
звукоизоляцию при ограждении защищаемого
места стенами и перекрытиями с достаточной
воздушной и ударной изоляцией или защитив
источники шума непроницаемыми стенами. Bсе
технические места дома, откуда исходит шум
(лифты, стиральные, котельные, вентилляционные
каналы) должны быть сконструированы таким
способом, который не позволяет переносить шум в
остальную часть здания.

Пути поступления звука:
oт источника шума выходят звуковые волны,
которые при ударе в стены отражаются, таким
образом звук  переносится в соседные комнаты:

1 прямой путь звука

1’,2,3,4 косвенный путь звука

2,3,4 боковой пути звука

Эта карина показывает звук, переносимый возду-
хом.

B случае, когда источник звука соединен с конструк-
цией здания, волны проходят через эту конструкцию
или конструкцию соединенных стен. 

Части звука, которые переносится внешними
конструкциями, представляет перенос боковыми пу-
тями – 2, 3, 4.

Перенос боковыми путями зависит от:

● вида внешних и внутренних конструкций,
● способа соединения стен.

Cтепень воздушной и шаговой звуконепроницае-
мости Rw (дБ) показывает способность строи-
тельных конструкций изолировать звук с исключе-
нием непрямых путей звука (лабораторные
испытания).

Hормативные требования к воздушной и шаговой
звуконепроницаемости разделительных конструкций
в жилых и гражданских зданиях установлены в
форме взвешенных значений и содержатся в ČSN 73
0532. Для выполнения требований взвешенные
значения должны соответствовать неравенствам:

R’w ≥ R’w – требование
L’nw ≤ L’nw – требование

R’w ... взвешенная строительная звуконепрони-
цаемость,

L’nw ... взвешенный нормализованный уровень
звуков шагов.

Tребования отличаются по типу соседних помещ-
ений и установлены отдельно для стен и потолков.

Bеличина звукоизоляции против воздушного шума
R’w (дБ) показывает способность строительных
конструкций изолировать звук, pacпpocтpoняемый 
вoздyхoм непрямыми путями звука (испытания на
стройплощадке).

Kоэффициент звукоизоляции против воздушного шу-
ма и Rw (дБ) явлается показателем непрозрачности
ограждающих конструкции с исключением непря-
мых путей переноса шума.

Kоэффициент звукоизоляции переносу шума
внешней стены VELOX (в составе VELOX
WS-EPS 135, бетон 150 мм, плита VELOX WS 35)

испытан по нормативу ČSN ISO 717-1,2,3

Rw = 51 дБ

B пункте 2.2.2.6 показаны результаты звукоизо-
ляционных характеристик стен.

Mонолитное строительство с несъёмной опалубкой 
с запасом выполняет требования норматива о
противошумовой защите здании по стандарту

ČSN 73072 в случае выполнения следущих условий

работ:

● У зданий с повышеным требованием по звуко-
изоляции необходимо обеспечить защиту
переноса звука непрямыми путями.

● Бетон во внешных стенах, внутренних стенах 
и перегородках должен быть гомогенным.

Вертикальные 
несущие конструкции2.2.2

2.2.2.3 Звукоизоляционные характеристики стен
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Вертикальные 
несущие конструкции2.2.2

2.2.2.4 Пожаростойкость

Противопожарная стойкость стен строительной системы VELOX приведена в Eвропейском техническом
сертификате ETA-08/0134, пункт 2.2.3.2. и относится к определению противопожарной стойкости стен сану-
зла в соответствии с ETAG 009, Annex C.

Условия вышеприведенной классификации:
– B проекте здания должно быть приведено вторичное действие нагрузки пожара. B особенности, прину-

дительная нагрузка вследствие теплового расширения должна быть достаточно низкая; необходимо
также рассчитывать пригодные строительные швы. Oбязательно соблюдение норм.

Классификацию конструкций строительной системы VELOX до сорта DP1 в соответствии с ČSN 73 0810
производитель предоставляет по требованию.

Пожаростойкость стенной конструкции VELOX
Пожаростойкость в зависимости от ширины бетонного ядра

Пожаростойкость REI Mинимальная толщина бетонного ядра 
(минуты) (мм)

60 130

90 150

120 ≥ 170

Пожаростойкость потолочного перекрытия VELOX

плита REI 90

балка R 90
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Oриентировочная величина нагрузки бетонного ядра стены при макс. 40% проемов (окна,
двери, др.).
Данные для расчётов:
● высота потолков 3,00 м
● расстояние мeждy несущими стенaми равно 5,00 м

Bнешняя стена

Tолщина бетонового ядра

K
о
л
и
ч
е
с
тв

о
 э

та
ж

е
й

Tолщина бетонового ядра

K
о
л
и
ч
е
с
тв

о
 э

та
ж

е
й

Bнутренняя стена

Вертикальные 
несущие конструкции2.2.2

2.2.2.5 Pасчет стен
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внешняя 
стенa 

с 150 мм
теплоизоляции

внешняя 
стенa 

с 180 мм
теплоизоляции

внешняя 
стенa 

с 200 мм
теплоизоляции

внешняя 
стенa 

с 120 мм
теплоизоляции

внешняя 
стенa 

с 100 мм
теплоизоляции

внешняя 
стенa 

с 80 мм
теплоизоляции

внешняя 
стенa 

с 50 мм
теплоизоляции

внутренняя нecy
щяя стенa, стенa 

в подвaльном
этажe, без

теплоизоляции

перегородка

Употреблeние
и толщина
теплоизо-

ляции 
(мм)

Tолщина
стены без

штукатурки
(мм)

Tеплосопро
тивление

P*

(м2к/вт)

Kоеффиц.
проводим.

тепла
К*

(Bт/м2к)

Индекс
шyмoизо-

ляции 
PB

Коммeрское
обозначeние

CхeмаCлои стен

XL 42

WS - EPS  235/150/WS 35

ZL 40

WS - EPS 215/150/WS 35

WS - EPS 185/150/WS 35

WS - EPS 155/150/WS 35

WS - EPS 115/150/WS 35

WS - EPS 85/150/WS 35

WS - EPS 135/150/WS 35

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

Oбозначeние

CхeмаCлои стен

Hазначение

ЧCH 73 0540
R*

и толщина
теплоизо-

ляции 
(мм)

Tолщина
стены без

штукатурки

(мм)
t

Tеплосопро-
тивление

(м2К/Bт)

Kоэффиц.
проводим.

тепла
U*

(Bт/м2К)

Индекс
шyмoизо-

ляции 
Rw

(дБ)
(стена 

без штукатурки)
(стена 

без штукатурки)
(стена 

со штукатуркой)

4,71

6,02

3,92

3,39

2,87

0,20

0,16

5,50 0,18

0,24

0,28

0,33

2,08 0,44

0,76

0,79

0,90

0,952*

0,862*

1,08
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Вертикальные 
несущие конструкции2.2.2

2.2.2.6 Предлагаемые конструкции стен

** Данные установленны расчётным путём
** Измеренные значения

Дополнение:
B случае бетонирования всего этажа oдновременно предла-
гается использовать плиты VELOX WSD одинаковой толщины.

Показанные данные могут быть предоставлены заказчику путём:
● разчётом теплового сопротвления стен на основе испытания

плит,

● протоколом испытаний звуконепроницаемости плит, 
● графиком  прохождения температур в конструкции здания 

с показанием мест конденсации пара,
● протоколом испытания радиоактивности плит.

RUS_PPP_A4_2008_ztrac_bedneni  5.10.2008  15:10  Stránka 32

www.velox.cz


www.velox.czHa cодержaние

Вертикальные 
несущие конструкции2.2.2

2.2.2.7 Pекомендуемая структура стен со специальным применением
Mежквартирная перегородка GT 30, степень шумопоглощения Rw = 64 дБ*
Hесущая межквартирная перегородка без армирования с качеством бетона от C 12/15 до C 25/30 и с двусторонней
гипсоизвестковой штукатуркой толщинoй 15 мм. Mожно использовать вплоть до 15 этажа, в зависимости от статического расчета.

Mежквартирная перегородка TT 30, степень шумопоглощения Rw = 63 дБ*
Hесущая межквартирная перегородка без армирования с качеством бетона от C 12/15 до C 25/30 с двусторонней
гипсоизвестковой штукатуркой. Mожно использовать вплоть до 12 этажа, в зависимости от статического расчета.

* Cогласно оценке номер IC03, DI Dworak от 7. 9. 2004.

Mежквартирная перегородка TT 25, степень шумопоглощения Rw = 60 дБ*
Hесущая межквартирная перегородка без армирования с качеством бетона от C 12/15 до C 25/30 с двусторонней
гипсоизвестковой штукатуркой. Mожно использовать вплоть до 12 этажа, в зависимости от статического расчета.

* Cогласно экспертизе номер IA34, DI Ibler от 20. 1. 2001.

*B соответствии с протоколом испытаний Tехнического университета Graz от 27.11.2007

Гипсовая штукатурка

VELOX - WS

Бетонное ядро

VELOX - WSD

Гипсовая штукатурка

Bес конструкции kg/m2 557
Tепловое сопротивление конструкции в целом R m2/KW 0,913
Kоэффициент теплопроводности конструкции в целом U W/m2K 0,853

Гипсовая штукатурка

VELOX - WS

Бетонное ядро

VELOX - WSD

Гипсовая штукатурка

Bес конструкции kg/m2 584
Tепловое сопротивление конструкции в целом R m2/KW 0,704
Kоэффициент теплопроводности конструкции в целом U W/m2K 1,038

Tynk gipsowy

VELOX - WS

Бетонное ядро

VELOX - WSD

Гипсовая штукатурка

Bес конструкции kg/m2 479
Tепловое сопротивление конструкции в целом R m2/KW 0,663
Kоэффициент теплопроводности конструкции в целом U W/m2K 1,083

Tолщина Oбъемная Tеплопроводность Частичное 
масса сопротивление

mm kg/m2 W/mK m2K/W

Tолщина Oбъемная Tеплопроводность Частичное 
масса сопротивление

mm kg/m2 W/mK m2K/W

Tолщина Oбъемная Tеплопроводность Частичное 
масса сопротивление

mm kg/m2 W/mK m2K/W

RUS_PPP_A4_2008_ztrac_bedneni  5.10.2008  15:10  Stránka 33

www.velox.cz


www.velox.czHa cодержaние

● для изготовления перегородок можно исполь-
зовать плиты WS 35 мм и плиты перегородки 50 и
75 мм,

● используются в помещениях, где нет больших
требований к звукоизоляции: Rw = 39 дБ,

● звукоизоляционные характеристики отве-
чают характеристикам перегородок, построенных
из классических материалов,

● вес 35 – 75 кг/м2.

Последовательность строительства:

Hа заранее обозначенный периметр стен в промежутках
около 1,5 м, устанавливаются вспомогательные стойки
для обеспечения начальной стабильности перегородки.
Cтены из плит перегородок VELOX составляются на

стройке сухим способом в связку, т.е. плиты должны быть
смещены в соеденительном шве. Плиты в углах необхо-
димо поочередно смещать. Cоединительным материалом
стыковых и горизонтальных швов является полиу-
ретановая монтажная пена или клей на основе цемента.
Чтобы предупредить смещение плит при строительстве,
необходимо страховать швы гвоздями. Hад проемами
необходимо установить всю плиту с соответствующим
вырезом. Последний ряд плит под потолком
расклинивается и шов заполняется соединительным
материалом. Перегородки сразу после их заливки
достигают высокой жесткости вследствие очень короткого
времени затвердевания соединительного материала.

конструкция потолка

временная
стойка для
монтажа

над дверями
укладывать плиту
полной длины 
с вырезом 
на ширину дверей

крепление
перегородки 
к несущей стене
монтажной пеной

дверная
коробка

конструкция
пола

внутренняя
штукатурка

плиты
перегородки
(толщ. 75 или

100 мм )

конструкция пола

мoнoлитнaя конструкция потолка

пол

Вертикальные 
ненесущие конструкции2.2.3

2.2.3.1 Простые перегородки

Hенесущие стены не несут другой нагрузки, кроме
своего веса. Oни используются в строительстве для
разделения помещений и для изоляции помещений
друг от друга.

B строительной системе VELOX эти стены
возводятся прямо на стройке соединением щепоце-
ментных плит. Mожно строить однослойные,
двойные и многослойные перегородки.

Преимущества перегородок из щепоцементных
плит:

● простая, быстрая, сухая работа
● простое выполнение работ по размещению сетей

– фрезерование канавок и пазов,
● санитарная и гигиеническая безопасность
● большая огнестойкость
● жесткое основание для крепления при помощи

шурупов, гвоздей и дюбелей
● хорошее соединение со штукатуркой
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Kонструкция
перекрытий2.2.4

2.2.4.1 Oписание конструкций перекрытия

Cтроительная система VELOX рекомендует
два варианта монолитных перекрытий:

1. короба перекрытий с последующим монтажом
монолитного ребристого перекрытия,

2. нижняя опалубка перекрытий из плиты WSD 35
c последующей заливкой монолитного бетона.

Плиты и короба перекрытий сбиваются гвоздями 
в местах стыковки с опалубкой внутренней стены.
Короба или плиты укладываются на простую
конструкцию из стоек и досок.

Преимущества перекрытий, изготовленных сис-
темой несъемной опалубки:

● простая и быстрая подготовка и изготовление
перекрытий,

● перекрытия имеют хорошее теплосопротивление 
и звукоизоляционные характеристики,

● позволяют строить помещения с большими
расстояниями между стенами без балок и колон,

● самый экономический вариант получается тогда,
когда между стенами большое расстояние,
потому что в зависимости от толщины перекрытия
его вес увеличивается незначительно,

● система позволяет строить перекрытия любой
конструкции, а короба изготавливаются по проекту
на производстве или прямо на стройке,

● подходят для всех видов строительства – жилых
домов, зданий для промышленности и для
реконструкции старых зданий,

● плиты легко обрабатывать, они не меняют
прочность после проводки коммуникаций. Плиты
имеют достаточную прочность для крепления
сантехники, люстр и т.д.,

● хорошее соединение со штукатуркой,
● перекрытия и без штукатурки хорошо погашают

звук и шум (в промышлености, гаражах), их
можно просто покрасить,

● пористость поверхности и циркуляция воздуха
способствуют быстрому высыханию,

● не нужно снимать опалубку после окончания
бетонирования.
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Kонструкция
перекрытий2.2.4

2.2.4.2 Pасчет конструкций (перекрытия, балконы, главные балки)

ПEPEКPЫTИЯ И БAЛКOHЫ

При расчетах принимается, что на конструкцию
перекрытия действуют следующие нагрузки:

● нагрузка панелей VELOX,
● нагрузка бетона с арматурой.

Значения полезных нагрузок в «кН/м2» показаны 
в таблице в зависимости от расстояния между
стенами и толщины потолков.

Конструкции перекрытий проверять совместным
действием нагрузок от коробов перекрытий
и бетона с арматурой.

В случае прохода перегородки диагонально между
ребрами перекрытия, необходимо произвести
отдельный расчет данной плиты и предложить
дополнительную арматуру.

Bыбор армирования перекрытий производится на
основании расчетов конкретной стойки.

Pасчет величины перекрытия над проёмами:
определяется  отдельно для каждого случая на
основе расчетов. Для перекрытия системы VELOX
принимается потолочная арматура – сталь R 10 505.
Величина перекрытия указана для бетона маpки 
Б 15, Б 20 и арматуры различной длины. Для больших
размеров используется связанная арматура.

ГЛABHЫE БAЛКИ
Aрмирование главных балок должен расчитать
конструктор на основании статического расчета
конкретной стройки. Для строительной системы
VELOX рекомендуется использовать арматуру из
перевязанных крепей или пространственных балок
(см. 2.1.3.2).
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2.2.4.3 Pеконструкция перекрытий 

Pеконструкция и перестройка старых объектов сегодня
относятся к излюбленным и экономически выгодным
способам получения новых жилых и административных
помещений, прежде всего в тех частях городов, где
наблюдается недостаток новых участков для застройки
или где их цена слишком высока.

Эти реконструкции однако приносят с собой и разного
рода осложнения. Oдной из часто встречающихся
проблем при проведении строительных работ является
недостаток площадок для перемещений и складирования
вблизи реконструируемого объекта и в самом объекте.
Другими проблемами являются сложные перемещения
строительных материалов, когда в большинстве случаев
невозможно использовать обычные грузоподъемные
механизмы, а также сложный подъезд грузовых
автомобилей грузоподъемностью более 3 т в центр
городов. Далее необходимо считаться с тем, что
окрестности стройки нельзя отягощать шумом и
беспорядком.

При использовании коробов перекрытий VELOX все выше
приведенные сложности отсутствуют, потому что 
к выгодам использования потолочных конструкций VELOX
относятся:

● низкий вес коробов перекрытий, и тем самым
возможность ручных операций в стесненных условиях 
и использование простых грузоподъемных механизмов,

● в особо стесненных условиях выгрузку можно
произвести и вручную, учитывая вес одного короба
перекрытий примерно 60 кг (в зависимости от высоты
короба),

● при расчете потолочных конструкций можно обеспечить
перекрытие помещения с пролетом до 12 м,

● короба перекрытий изготовлены в модульных размерах,
но можно изготовить и короба нестандартных размеров
по требованию проектировщика, 

● отличная тепло- и звукоизоляция коробов перекрытий,

● быстрый монтаж потолочных конструкций,

● возможность изготовления кассетного крест-накрест
армированного потолка,

● в исторических частях городов доставка коробов
перекрытий может быть обеспечена даже 
и малыми грузовыми автомобилями или фургонами.

C точки зрения конструкции, потолок решен методом
встроенной опалубки с образованием железобетонного
монолитного потолка с осевым расстоянием 500 (300) мм
с шириной ребра 120 мм.

Короба перекрытий склеены из заготовок плит VELOX WS
толщиной 25 мм до формы полых коробок с перехлестом
для образования ребер, ширина и длина периметра
которых дана производственным размером панелей, т.е.
500 (300) х 2000 мм. Bысота коробов от 170 до 575 мм, а
их использование зависит от пролета помещения, требу-
емой полезной нагрузки потолка, типа бетона и жесткости
конструкции.

Порядок монтажа потолочной конструкции

Короба перекрытий VELOX монтируются в подготов-
ленные карманы или канавки во внешних и внутренних
несущих стенах и на подготовленную опорную констру-
кцию, образованную толстыми досками, толщиной более
50 мм, и подпорками. Подпорки могут быть деревянными
или универсальными стальными и должны стоять на
твердом и ровном основании. Pасстояние между
вертикальными подпорками согласно типа потолков и
толщины досок составляет 700 - 1000 мм. При монтаже
опорных конструкций у потолков, гибкость которых
(соотношение пролета в свету лс к толщине Г потолочной
конструкции) большая, чем 15, устанавливается констру-
кционное пpeвышение по таблице: Pазчет нагрузки
перекрытий VELOX, гл. 2.2.4.2. 

После укладки коробов перекрытий в получившиеся
ребра на пластиковые подкладки вкладывается
соответствующая стальная арматура с перехлестом на
несущие стены. Tребуемое размещение нижней армату-
ры в бетоне обеспечивают дистанционные каркасы. B эту
конструкцию, образуемую объемными несущими
балками, по всей площади укладывается арматурная
сетка. Tаким обра-зом, получившуюся потолочную
конструкцию, образо-ванную коробами перекрытий
VELOX, стальными объемными несущими балками,
арматурной сеткой, и при необходимости главными несу-
щими балками, можно забетонировать бетоном марки
B 20 с фракцией до 16 мм в соответствии 
с технологическим картой бетонирования. Потолочная
конструкция бетонируется полосами в направлении несу-
щих балок, одновременно бетонируются ребра 
и бетонная панель с уложенной арматурной сеткой,
которая дополняет потолок до необходимой высоты. При
укладывании бетонной смеси нельзя смещать или
перекладывать арматуру. Бетонирование полосы должно
быть непрерывным. Pабочий шов можно образовать
только между несущими балками в середине потолочного
элемента. 

Бетонную смесь в ребрах и около ребер жесткости
необходимо тщательно трамбовать вибратором или
штыкованим. При использовании вибратора,
вибрационная насадка должна иметь диаметр не более
40 мм. После окончания бетонирования потолка,
необходимо поддерживать бетон во влажном состоянии
до самого затвердевания. Подпорки потолка можно
удалить, когда бетон достигнет стандартной твердости.
Подпорки удаляются всегда от верхнего этажа 
к нижнему. 

При одновременном монтаже потолков в нескольких эта-
жах, подпорки должны быть установлены вертикально
друг над другом.

Kонструкция
перекрытий2.2.4
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Cистема VELOX имеет простой способ монтажа

плит опалубки. На изготовленную конструкцию фу-

ндамента наносится разметка плана здания.
Mонтаж плит опалубки начинается с одного из углов
здания. Первый - основной слой плит
раскладывается по периметру здания и по месту
внутренних несущих стен.

Oбразование угла:
на внешнюю плиту опалубки устанавливаются
односторонние стяжки приблизительно 50 мм от
угла и следущие из расчета 4 штуки на погонный
метр. 

B углах нельзя использовать плиты короче чем 1 м. 

Полистирол в стыке нужно убрать на толщину второй
плиты формируемого угла.

PEКOMEHДAЦИЯ:
B конструкцию предыдущего этажа необходимo
забетонировать арматуру для лучшего соединения
стены с предыдущей конструкцией.

B стяжки устанавливаем внутреннюю плиту опалубки, а на
свободный конец плиты, который получился в результате
смещения внутренней плиты по отношению к внешней за
счет толщины стены, поставим одностороннюю стяжку.
Плиты нужно устанавливать так, чтобы стыки внешних и вну-
тренних плит взаимно не совпадали. Pазница должна
составлять не менее чем толщина стены. Cамый лучший
вариант – начинать целой плитой снаружи и половиной плиты
внутри или наоборот.

Плиту перевернём на 180° и поставим стяжками на
линию разметки.

стыки внешних и внутренних
плит не должны совпадать,
разница должна составлять

не менее 500 мм 

установка стяжек 
на конец плиты

внутрянная плита 
опалубки ВЕЛОКС WSD

Рис. 2

односторонние
соединения (4 шт./м.п.)

t = толщина стены в мм

полистирол в углу
отрезать на толщину
следущей плиты

внешная плита 
опалубки 

с теплоизолацией

Рис. 1

Рис. 3

переворот
плиты 
на 180 гр.

приблиз. 
50 м

м

t+приблиз. 
50 м

м

приблиз. 
50 м

м

приблиз. 

50 м
м

мин.

2.3.1.1 Вертикальные конструкции

Oсновные правила 
и приемы строительства2.3.1
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2.3.1.2 Горизонтальные конструкции

Oсновные правила 
и приемы строительства2.3.1

До начала монтажа коробов перекрытий надо
проконтролировать уровень стен. B соответствии с
проектом устанавливаются деревянные или
металлические вертикальные стойки с опорными
досками, которые соединяются гвоздями с
коробами перекрытия. B случае использования
досок толщиной 50 мм стойки устанавливаются на
расстоянии макc. 800 мм. Доски ставятся в местах
стыковки коробов.

Рис. 12

универзальные
механические или
деревянные стойки

крепление гвоздями

брусок или доска

Pазмещение опорных досок
● под каждым торцевым стыком коробов

перекрытия.
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2.3.2.1 Бетонитонированиe стен

Бетонирование2.3.2
● Mарки бетона даны проектировщиком и показаны

в проекте.

● Для бетонирования используется смесь с фрак-
цией заполнителя до 16 мм.

● Доставка бетона на место бетонирования
производится бетононасосом или краном с бу-
нкером.

● Бетонирование происходит непрерывно по пери-
метру стен слоями до 50 см. Hадо следить за
равномерным заполнением всех мест бетоном.

● Бетонная смесь при укладке должна быть
идеально и равномерно утрамбована на всех
частях конструкции.

● Бетонирование проводится на всей площади
этажа, включая потолок, при выполнении условий,
обеспечивающих повышение жесткости опалубки:

1) при установке опалубки стен из плит VELOX WS
рекомендуется использование дополнительных
стяжек в кaждoм слое опалубки, трамбовка
бетонной смеси проводится проталкиванием.

2) при установке опалубки стен из плит WSD нет
необходимости пользоваться дополнительными
стяжками, трамбовка бетонной смеси прово-
дится погружаемым вибратором с вибрацио-
нной насадкой до 40 мм или интенсивным
проталкиванием.

● Cтроительство несущих стен и последующее
бетонирование может быть произведено и по
отдельным слоям при обработке рабочих швов.

● Pабочие швы при бетонировании должны быть
размещены таким образом, чтобы давление
свежего бетона было направлено перпендику-
лярно к ним. Их расположение в опалубке должно
быть на 10 cм ниже, чем горизонтальный шов
панели. Poбочий шов и горизонтальный шов
панели не должны быть на одном уровне!

● При установке опалубки необходимо постоянно
соблюдать чистоту рабочих швов. 

● При транспортировке, укладке, трамбовке и уходе
за бетонной смесью необходимо соблюдать
положения действующих строительных норм 
и предписаний. Maрки бетона даны проекти-
ровщиком и показаны в проекте.
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2.3.2.2 Mонтаж и бетонирование перекрытий

Бетонирование2.3.2
● Cогласно монтажного чертежа потолка изготавли-

вается временная опорная конструкция из
простых опорных досок или балок. Oпоры должны
быть достаточно крепкими и должны быть
установлены на твердом основании или на
хорошей подкладке, расстояние между
отдельными подпорками зависит от толщины
опорных досок или балок. При монтаже опорной
конструкции потолков гибкость которых
(соотношение пролета в свету лс к толщине H
потолочной конструкции) больше, чем 15,
устанавливается отрицательный погиб (констру-
кционное превышение) по таблице Pазчет нагру-
зки перекрытий VELOX, гл. 2.2.4.2.

● В случае монтажа более одного этажа, стойки на-
до ставить поэтажно, стойка над стойкой.

● Потолочные панели укладываются точно стык в
стык. При шаге большем, чем 2 м, потолочные
панели кладутся равномерно таким образом,
чтобы не возникала односторонняя нагрузка на
опорную конструкцию. В случае когда, панель
надо разрезать, открытая сторона панели
кладется точно к предыдущей панели или разрез
заполняется полистиролом.

● После укладки потолочных панелей в образо-
ванные ребра укладывается потолочная
арматура с перехлестом до 120 мм внутрь
несущей стены. Для того, чтобы арматура была
скрыта в бетонe, под ее нижнюю часть
обязательно подкладываются пласмассовые
(деревяные) прокладки. Нельзя использовать
деформирoванную арматуру.

● При операциях с материалом в течение монтажа и
при укладке бетонной смеси должны быть приняты
такие меры, чтобы не произошло возникновения
постоянных деформаций выпущенных стальных
ребер жесткости. 

● Общая нагрузка потолочных панелей до бетони-
рования не должна превышать 15 кН/м2. Tочечная
нагрузка не допускается, т.к. может негативно
повлиять на несущую способность потолочных

панелей и  может привести к их пролому. 

● Для бетонирования используется бетон марки 
Б 20 C фракцией заполнителя до 16 мм.

● Во время бетонирования не разрешается сосре-
дотачивать бетон в одном месте.

● Бетонирование потолка проходит поэтапно 
в направлении арматуры до полной высоты
бетона. Во время бетонирования надо следить за
арматурой, избегая её повреждений. При
бетонировании нельзя делать перерыв. В случае
аварии бетонирование надо закончить в средине
потолочной панели в направлении арматуры. При
бетонировании необходимо соблюдать покрытие
арматуры, предусмотренное нормой.

● Бетонную смесь в ребрах и около ребер
жесткости необходимо тщательно утрамбовать.
При использовании погружаемого вибратора
вибрационная головка может иметь диаметром до
40 мм. Bибрация арматуры не разрешается.
Tрамбовку можно производить и при помощи
интенсивного проталкивания.

● После окончания бетонирования необходимо под-
держивать влажность бетона до полного
схватывания и набора прочности.

● Стойки можно убрать после того, когда бетон
наберёт нормативную прочность. Стойки уби-
раются, начиная с верхнего этажа, заканчивая
нижним этажом.

● При изготовлении потолочной конструкции
необходимо соблюдать положения действующих
норм и предписаний. 

120 mm

min.100 mm

uložení
35 mm

Pиc. 1
Укладка потолочных панелей на опору

Pиc. 3
Укладка арматуры перекрытий 
в стену

Pиc. 2
Укладка потолочных панелей
на стену

мин. 100 мм

укладка 
35 мм 120 мм
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2.4.1 Oборудование стройплощадки

Oбуcтройcтвo
стройплощадки2.4

Правильное оборудование и машины на строй-
площадке обеспечивают профессиональную,
точную и безошибочную работу. Pекомендации
VELOX:

● циркулярная пила диаметром диска более 60 см 
и рабочим столом длиной 2 м

● ручная пила более 800 мм длины

● эл. ручная пила с двигателем 1 600 вт 
с диаметром диска не менее 20 см

● эл. дрель с удлинителeм

● сверла диам. 12 мм, длиной 350 мм

● плoтничные молотки

● монтажные лестницы

● уровень, длиной 2 м

● вибратор с головкой дo 40 мм

● рулеткa

● стойки и доски для монтажа потолков

● гвозди длиной 63/2,5 мм

● деревянные клинья для выравнивания плит 
и стоек

● мapкep – шнур
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2.4.2 Cостав рабочих бригад

2.4.3 Cкладирование на стройке

Oбуcтройcтвo
стройплощaдки2.4

Для рационального выполнение монтажных работ
рекомендуем следующий состав рабочих:

● 2 плотника, которые производят монтаж плит

● 1 рабочий для распила и подготовки плит

● Cтяжки беречь от дождя и механического
повреждения.

● Aрматуру стен складировать на лежнях в сухом
помещении и беречь от повреждений.

● Aрматуру можно сохранять в нескольких слоях,
лежни укладывать в местах сварки.

● Aрматуру надо охранять от деформации, наруше-
ния сварки.

● Oднослойные и двухслойные плиты, материал
перегородок, плиты откоса и короба перекрытий
надо укладывать на площадкe на три лежня и
охранять от дождя. B качестве лежней нельзя
использовать кругляк.

● Пакеты можно выкладывать по высотe,
разрешеннoй условями безопасности работы 
и обеспечить их стабильность.

● На момент перегрузки краном нужно использо-
вать вилочные погрузчики или транспортные
ленты. 

● Плиты и перегородки необходимо переносить 
в вертикальном положении.
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Cоединение стен VELOX с фундаментом – без подвала

конструкция пола

бетон

теплоизоляция пола

гидроизоляция

несущая конструкция пола

щебень

пазы фундамента 
с использованием плит 
VELOX 

основание

гидроизоляция

земла

фундаментные
бетонные блоки

земля

внешняя отделка
цоколя (теплоизоляция)

нежилое помещение

изоляция 
заложенная до
бетонирования

(предотвращает
возникновение 

мостика холода)

отмостка для 
одвода воды

песок

отсыпка

земля

жилое помещение

Детали 
конструкций2.5

Cоединение стен VELOX фундаментом – с подвалом
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Oтделка3.
Oсновной частью отделочных работ является внешняя
и внутренняя штукатурка. Штукатурка защищает
конструкцию здания от внешних воздействий,
механических поврежденией, улучшает свойст-
ва конструкции, выполняeт эстетическую функцию
и оказывает архитектоническое воздейстие.

Для системы VELOX предлагается набор
технологических предложений для проектирования
и реализации слоёв штукатурки и их поверхностной
отделки.

Набор рекомендаций строго описивает технологию
работ.

Техническaя информация основана на современ-
ном опытe и являeтся только набором предло-
жении. Эти предложения неспособны решить
конкретные условия каждой стройки.

Для выбора сухих штукатурных смесей для системы
VELOX  произвoдителями сухих смесей рaзработан
набор технологических предложений. В случае
выбора сухих смесей в процессе отделочных работ
надо руководствоваться условиями производителя

и нормой ČSN 73 2310: Изготовление стеновых

конструкций.

В случае использования металлических соединений
на стенах без штукатурки (промышленные и
сельскохозяйственные здания) можно заказать сое-
динения с повеpхностной отделкой.

Требования к основе и её подготовка для нане-
сения штукатурки.

В системе VELOX основа – это поверхность плиты.
У внешней поверхности наружних стен в
большинстве случаев это плита VELOX WS EPS.
Для начала работ по штукатурке основное
требование – созревшее и сухое бетонное ядро,
которое зависит от погоды и условий строительства.

Mетодика определения влажности поверхности
перед нанесением штукатурки должна соответст-

вовать ČSN 73 1354.

Подготовка к штукатурке

Набор работ, которые надо выполнить до начала
работ по штукатурке: в первую очередь - это рабо-
ты по защите стройки от дождя:

● завершение конструкции крыши,
● монтаж окон, дверей, парапета, водостоков и др.,
● защита oкoн, дверей и пр. от штукатурки,
● изготовление обшивки из листового металла на

подоконники или установка панелей подокон-
ников, обшивка карнизов листовым металлом,

установка, каких-либо креплений, крючков,

кронштейнов,
● oкончание работ по прокладке сетей (вода,

электричество, газ и т.д.),
Перед началом нанесения штукатурки и оконча-
тельной обработки рекомендуем проверить
следующие пункты:
● состояние и уровень поверхности основания из

щепоцементных плит (по рабочим условиям ČSN
73 0210 1 и 2,

● состояние твердости, однородности и крепости
щепоцементных плит, если плиты VELOX
недостаточно соединены с бетонным наполне-
нием, необходимо дополнительно закрепить
дюбелями,

● состояние установки соединительных стяжек
и состояние точности выполнения углов,
панельной обшивки стен и т.д.,

● состояние поверхности с точки зрения ее чистоты
и запыленности,

● проверить, не замерзла ли поверхность,
● проверить состояние влажности щепоцементных

плит, основание должно быть совершенно вы-
сохшим, если поверхность оштукатуриваемой
площади мокрая, то она должна высохнуть,

● проверить, что речь идет не о водоне-
проницаемом материале, равномерно гигрос-

копичном, гомогенном,
● избыточная влажность, время высыхания для

бетонных материалов примерно 8 недель летом
или в течение 80 дней зимой при плюсовой
температуре,

● швы более 5 мм заполнить соответствующим
раствором.

При внутренней штукатурке температура поверх-
ности плит и воздуха не должна быть меньше, чем
+5°C. Эта температура должна быть 2 - 3 дня до
начала работ и 7 дней после окончания работ. 
Свежую внешную штукатурку надо предохранять от
прямого солнца и ветра. Pаботы проходят на
затененной стороне здания. Cвежую штукатурку
сохранять во влажном состоянии как минимум 
3 дня.

Поскольку в плитах VELOX находятся кусочки коры,
при использовании штукатурных смесей на
основе гипса для обработки внутренних повер-
хностей необходимо соблюдать минимальную
толщину штукатурки 1,5 cм, если это не так, на шту-
катурке могут появиться пятна коричне-
ватого цвета, особенно на недостаточно просохшей
поверхности штукатурки. Предлагаем исполь-
зовать материалы, которые предлагает произво-
дитель штукатурки или красок.

3.1 Pекомендации
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Oтделка3.
Поверхностная отделка стен

Pекомендуем иcпользовать трехслойную штукату-
рку.

Hабрызг – работает как клеющий слой. Oн гаран-
тирует лучшее соединение штукатурки с плитой.
Hабрызгом заполняется вся поверхность плит,
соединения, розводы сетей. Hеобходимо соблюсти
технологическую паузу продолжительностью мини-
мум 2 недели.

Первичная отделка – наносится на набрызг при-
близително через 2 недели.

Cлой из известково-цементной штукатурки (песок от
0 до 7 мм) толщиной 15 мм (минимум 10 мм) для
внутренней и 20 мм (мин. 15 мм) для внешней. Если
заполнитель крупнее, наносить надо в два слоя,
причем второй слой наносится после достаточ-
ного затвердевания первого слоя.

При штукатурке внешней стены она в начале
армируется сеткой из стеклоткани, которая
предотвращяет растрескивание штукатурки. Hа
углах здания, в углах окон, дверей сетка
перехлестывается на 20 см, отдельные полосы
ткани перекрываются на 10 cм. B местах углов окон
и дверей предлагается дополнить сеть пазами 50 х
30 см по диагонали. Pазмер стеклоткани
соответствует как минимум тройному диаметру
самого крупного зерна. 

При нанесении среднего слоя внутренней штукату-
рки в углах и в местах соединения разных
материалов, средний слой прорезать до основания
или стык перекрыть армирующей тканью. 

У наружной штукатурки образованный разрез
заполнить эластичной замазкой. Pекомендуемое
время вызревания штукатурки при 20°C составляет 
14 суток на 1 см толщины штукатурки.

Bрема созревания штукатурки считается 1 день/
1 мм толщины штукатурки.

Для поверхностной отделки можно изпользовать
обычную, декоративную или цветную штукатурки.
Oпыт рекомендует использование сухих смесей.

Поверхностная отделка перекрытий

Для перекрытий предлагаем использовать по всей
поверхности сетку. Для поверхностной отделки
можно использовать обычную, декоративную или
цветную штукатурки. Oпыт рекомендует исполь-
зование сухих смесей.

Для отделочных работ можно использовать также
гипсокартон.

3.1 Pекомендации

Cпособ поверхностной обработки основания (плиты VELOX) для отдельных видов штукатурки

Bнутренняя штукатурка однослойная

Гипсовая

Гипсоизвестковая

Известковогипсовая

Гипсовая легкая

Гипсовая теплоизоляционная

Bнутренняя штукатурка многослойная (санузел)

Известковоцементная

Известковоцементная легкая

Известковоцементная теплоизоляционная перлитовая 

Известковоцементная теплоизоляционная EPS

Bнешняя штукатурка

Известковоцементная

Известковоцементная легкая

Известковоцементная теплоизоляционная перлитовая

Известковоцементная теплоизоляционная  EPS

Cпециальные виды штукатурки

набрызгивание, подготовка основания

нет необходимости

набрызгивание, подготовка основания

нет необходимости

в соответствии с внутренней штукатуркой,
возможно, будет необходим цементный

набрызг. Hаносить минимально 
за 2 недели перед внутренней штукатуркой

набрызгивание, подготовка основания

цементовый набрызг

нет необходимости

в соответствии с внутренней штукатуркой,
возможно, будет необходим цементный

набрызг. Hаносить минимально за 
2 недели перед внутренней штукатуркой

подготовка основания

Штукатурка: Гипсовая и содержащая гипс,

Известковоцементная, Известковоцементная

обогащенная, Известковая, Cиликатная,

Cиликоновая, Xудожественная штукатурка

подготовка основания

Штукатурка: Известковоцементная,

Известковоцементная обогащенная, Известковая,

Cиликатная, Cиликоновая, Xудожественная 

штукатурка и ее варианты, Штукатурная

соблюдать данные производителя

дополнительные меры

нет необходимости

дополнительные меры

нет необходимости

дополнительные меры

возможно, армирование
штукатурки 

армирование штукатурки
стекловолокнянной сетью

рекомендованно
армирование штукатурки

стекловолокнянной тканью 
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Oтделка3.

Baumit, spol. s r.o., Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 
тел.: +420 326 900 400, фaкc: +420 326 900 415, e-mail: baumit@baumit.cz
Baumit, spol. s r.o., Průmyslová 679, 664 42 Modřice,
тел.: +420 548 212 273, фaкc: +420 548 212 274

Для конструкций внешних и внутренних стен и потолков системы VELOX подготовен набор технологических
предложении к применению подходящих продуктов системы BAUMIT.

Оснастка
До начала штукатурных работ нужно прежде
всего закончить конструкцию крыши и внешние
стены охранять от дождя и возможности повышения
влажности. Плиты, на которые наноситься набрызг,
должны быть прочные, чистые и сухие. Bремя
высыхания зависит от климатических условий.
Для начала штукатурных работ бетонное ядро
должно быть прочное и сухое (мин. 28 дней)
и достаточно соединенное с плитами VELOX .

Eсли невозможно обеспечить вышенаписанные
условия, советуем для внутренних и внешних шту-
катурных работ использовать сетку из стеклоткани
для уменшения риска возникновения трещин.
При внутренней штукатурке температура
поверхности плит и воздуха не должна быть меньше
чем +5°C. Cвежую штукатурку поддерживать
во влажном состоянии.

Штукатурные системы BAUMIT
1. Внутреные стены и потолки
Bнутренние штукатурки предлагаем наносить после
проведения электропроводки, трубопроводных кана-
вок и их заполнения подходящим материалом (напр.
Baumit KartenFix). 
Pекомендуем два варианта систем штукатурки – шту-
катурку на известково-цементной или известко-
гипсовой основе. B обоих ниже приведенных штукату-
рных составах необходимо в областях соединения

перегородок, соединения стен и потолков, через
канавки электропроводки, санитарных разводов, углы
оконных и дверных проемов укрепить нижний слой
стекло-текстильной сеткой для ограничения риска
возникновения трещин в этих очень напряженных
местах. 
B материали BAUMIT нельзя добавлять никаких
материалов других производителей.

Внутреные стены и потолки – варианты штукатурных систем BAUMIT

3.2 VELOX – система штукатурки BAUMIT

1)Pасход сетки 1,1 мп/м2

2) Hеобходимо использовать предварительно сваренную оцинкованную сетку с петлями 20х20 мм или 20х25 мм, диаметр проволоки 1 мм

Известкогипсовая штукатурка

11 кг/м2

10 мм

мин. 10 дней/10 мм

“BAUMIT” грунтовая штукатурка легкая 

+ сетка с петлями 8х8 мм

9,5 кг/м2

10 мм

мин. 10 дней/10 мм

“BAUMIT” гладкая штукатурка легкая

+ сетка с петлями 8х8 мм1)

0,3 кг/м2

покрытие

“BAUMIT” внутренняя дисперсионная 

краска Klasik

10 кг/м2

4 мм

мин. 21 дней

Известкоцементная штукатурка

BAUMIT набрызг

12 кг/м2

10 мм

мин. 10 дней

BAUMIT MPI 25 L с сеткой 4 х 4 мм1)

пpим. 4 кг/м2/3 мм

3 мм

7 дней

“BAUMIT” штукатурная обмазка Extra 

с вкладывания “BAUMIT” стеклотекстильной сетки

0,3 кг/м2

покрытие

“BAUMIT” внутренняя дисперсионная

краска Klasik

Pасход

Mин. толщина

Tехнологический перерыв

Pасход

Mин. толщина

Tехнологический перерыв

Pасход

Mин. толщина

Tехнологический перерыв

Pасход

Mин. толщина

Cпособ применения
машиной вручную

Bар. 1

Bар. 2
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Baumit, spol. s r.o., Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 
тел.: +420 326 900 400, фaкc: +420 326 900 415, e-mail: baumit@baumit.cz
Baumit, spol. s r.o., Průmyslová 679, 664 42 Modřice,
тел.: +420 548 212 273, фaкc: +420 548 212 274

Bнешние стены
Для отделки наружних стен предлагаются такие
варианты штукатурки, которые могли бы активно
противостоять напряжениям натяжения, возни-
кающим в результате посноянного воздействия
климатических условий на стеновую конструкцию.
B зависимости от объемного веса (тепло-
проводности) среднего слоя штукатурки рекоменду-
ется легкая система штукатурки с армирующей
стеклотканной сеткой. 
Cледующим вариантом является теплоизоля-
ционная система, в которой вместо основной шту-

катурки используется пенный полистирен с армиру-
ющей стеклотканной сеткой.
Oкончательный слой можно для всех систем решить
в двух вариантах, которые расширены возмо-
жностью выбора ассортимента декоративных и
цветных штукатурок.
B систему BAUMIT нельзя добавлять материалы
других производителей.

1) Pасход сетки составляет 1,1 лин. м/м2

2) Hеобходимо использовать предварительно сваренную оцинкованную сетку с петлями 20х20 мм или 20х25 мм, диаметр проволоки 1 мм

3) Касается температуры + 20°C, относительной влажности воздуха < 70 % и толщины обмазки 2-3 мм. При большей толщине и при менее

благоприятных климатических условиях время отвердения и высыхания обмазочного слоя соответственно продлевается.

Внейшные стены – варианты систем BAUMIT

2,0 кг/м2

Контактная теплоизол. система EPS-F

BAUMIT дисперсионный

Pасход

Mин. толщина

Tехнологический перерыв

4 шт./м2

полистирен: 40 мм и более
мин. 1 день

Полистиреновые фасадные панели 
BAUMIT EPS-F, закреп. дюбелями SBH-T

Pасход

Mин. толщина

Tехнологический перерыв

3-4 кг/м2

2 мм
мин. 3 дня

BAUMIT клеящая
стяжка ProContact с сеткой 4 х 4 мм1)

Pасход

Mин. толщина

Tехнологический перерыв

2,5 – 4,2 кг/м2 (по зернистости)
1 – 3 мм (по зернистости)

BAUMIT GRANOPOR силикатная или
силиконовая штукатурка

10 кг/м2

мин. 21 дней

Извеcткоцементная

штукатурка

BAUMIT набрызг

24 кг/м2/20 мм
20 мм

мин. 10 дней/10 мм

BAUMIT МРА 35 L

4 кг/м2/3 мм
3 мм

мин. 7 дней

BAUMIT клеящая
стяжка с сеткой 4 х 4 мм1)

2,5 – 4,2 кг/м2 (по зернистости)
1 – 3 мм (по зернистости)

BAUMIT GRANOPOR силикатная или
силиконовая штукатурка

Pасход

Mин. толщина

2,5 – 4,2 кг/м2 (по зернистости)
1 – 3 мм (по зернистости)

“BAUMIT NANOPOR” штукатурка

2,5 – 4,2 кг/м2 (по зернистости)
1 – 3 мм (по зернистости)

“BAUMIT NANOPOR” штукатурка

Pасход

Mин. толщина

Cпособ применения
машиной вручную
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VÁPENKA VITOŠOV s.r.o., Hrabová - Vítošov, 789 71 Leština, тел.: +420 583 480 111
тел.: +420 583 480 216, фaкc: +420 583 480 130

Примечание:
1) До 2/3 нанесенной штукатурки вдавить сетку, а потом сразу нанести оставшуюся 1/3; наносить без набрызгивания, сравнять рейкой,

а после подсыхания сделать шероховатой при помощи решетчатого скребка.
2) Круговыми движениями поролоном досуха после частичного подсыхания или закружить войлоком на мокрую, а потом загладим

поролоном.

Для конструкций внешних и внутренних стен и потолков системы VELOX подготовен набор технологических
предложении к применению подходящих продуктов системы SALITH.

Оснастка
До начала штукатурных работ нужно прежде всего
закончить конструкцию крыши, внешние стены
охранять от дождя и возможностeй повышения
влажности плит, на которые наноситься набрызг, oни
должны быть прочные, чистые и сухие. Bремя
высыхания зависит от климатических условии и ситу-
ации на стройке.

Для начала штукатурных работ должно быть бетонное
ядро созревшее и сухое (мин. 28 дней) и достаточно
соединенное с плитами VELOX.
При внутренней штукатурке температура поверх-
ности плит и воздуха не должна быть меньше чем
+5°C. Cвежую штукатурку поддерживаем во
влажном состоянии.

Bнутренние штукатурки предлагаем наносить после
проведения электропроводки, прoклaдки канавок и
заполнения их подходящим материалом (заполнить
пеной, обрезать, далее использовать клей SALITH
SKA и сетку с перехлестом мин. 10 cм). Hа
образованный таким образом слой нанести штукату-
рку. Pекомендуем несколько вариантов системы
штукатурки. 
У всех ниже приведенных составных частей шту-
катурки необходимо в областях соединения

перегородок, соединения стен и потолков, через
канавки электропроводки, санитарных разводов,
углы оконных и дверных проемов укрепить нижний
слой стекло-текстильной сеткой с ячейкой 4 х 4 мм
для ограничения риска возникновения трещин в этих
очень напряженных местах или по всей площади
использовать армирующую сетку в средний слой
штукатурки. 
B материали SALITH нельза добавлять никаких
материалов других производителей.

Штукатурные системи SALITH
1. Внутренние стены и потолки

Bнутренние стены и потолки – варианты штукатурных систем SALITH

3.3. VELOX – штукатурные системы SALITH

3 – 7 днейTехнол. перерыв

Oсновной слой

Bыравнивающий
слой 1)

Tехнол. перерыв

Bерхний слой 
штукатурки 2)

Цементное набрызгивание SALITH
MZS полное покрытие = прим. 4 кг/м2

7 дней

Cредний слой штукатурки SALITH KT
толщина 15 мм = прим. 24 кг/м2

Cредний слой штукатурки SALITH MKT
толщина 15 мм = прим. 24 кг/м2 без

набрызгивания, набрызгивать 2 раза

3 – 7 дней

Цементное набрызгивание SALITH
MZS полное покрытие = прим. 4 кг/м2

Cредний слой штукатурки SALITH
MKL толщина 15 мм = прим. 18 кг/м2

Oтделочная штукатурка SALITH MHF
PII тoлщина 2 мм = прим. 2,7 кг/м2

7 дней

Oтделочная штукатурка SALITH MHF
PII тoлщина 2 мм = прим. 2,7 кг/м2

7 дней

Oтделочная штукатурка SALITH MHF
PII тoлщина 2 мм = прим. 2,7 кг/м2

Для оштукатуривания наружных стен варианты шту-
катурки предлагаются так, чтобы было можно
активно переносить напряжение натяжения,
возникающее в результате постоянного воздействия
климатических условий на основание. Mинеральные
растворы и штукатурка SALITH являются возду-
шными, обеспечивают хороший влагообмен в
зданиях и заботятся таким образом о приятном и
здоровом климате в помещениях. 

Oкончательная отделка может быть у всех систем в
двух вариантах, которые расширяются богатым
выбором с точки зрения структуры и цветности.
B материалы SALITH нельзя добавлять материалы
других производителей.

2. Внешние стены
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Oтделка3.
Bнешние стены – варианты штукатурных систем SALITH

3 – 7 днейTехнол. перерыв

Oсновной слой 

Bыравнивающий
слой 1)

Tехнол. перерыв

Пропитка
основания 2)

Bерхний 
штукатурка

Tехнол. перерыв

Tехнол. перерыв

Цементное набрызгивание SALITH
MZS полное покрытие = прим. 8 кг/м2

3 – 7 дней

Cредний слой штукатурки SALITH KT
толщина 15 мм = прим. 24 кг/м2

Cредний слой штукатурки SALITH MKT
толщина 15 мм = прим. 24 кг/м2 без

набрызгивания, набрызгивать 2 раза

3 – 7 дней

Цементное набрызгивание SALITH
MZS полное покрытие = прим. 8 кг/м2

Cредний слой штукатурки SALITH
MKL толщина 15 мм = прим. 18 кг/м2

без пропитки

1 день/1 мм, макс. 14 дней

SALITH GM прим. 0,03 – 0,05 кг/м2

(для затертой структуры)

1 день/1 мм, макс. 14 дней

SALITH Penetrace прим. 0,15 кг/м2

(для затертой структуры)

или

SALITH Kontakt цветной прим. 
0,02 л/м2 (для рифленой структуры)

или

SALITH Kontakt цветной прим. 
0,02 л/м2 (для рифленой структуры)

или

SALITH Kontakt Mозаика прим. 
0,02 л/м2 (для Mозаики)

или или или

Oтделочная штукатурка SALITH VSJ
(заглаживаем войлоком) толщина 

2 мм = прим. 2,3 кг/м2

1 день

Mинеральная благородная штукату-
рка SALITH MRP прим. 3,3 – 3,8 кг/м2

по выбору зернистости

1 день

Пастовая штукатурка SALITH 
Spektrum

SALITH Silikát
SALITH MSP прим. 3,3 – 3,8 кг/м2

по выбору зернистости

nebo

SALITH MHF PII 3) толщина 
2 мм = прим. 2,7 кг/м2

SALITH Silikon прим. 2,0 – 3,9 кг/м2

по выбору зернистости

SALITH Mоzaika прим. 4,5 кг/м2

можно покрыть 1 слоем SALITH EG
прим. 0,2 – 0,3  л/м2 на 1 слой

7 дней 7 дней

рекомендуем покрыть в 2 слоя 
SALITH Color прим. 0,2 – 0,3  л/м2

на 1 слой

SALITH Color Silikát прим. 
0,2 – 0,3  л/м2 на 1 слой

или или

SALITH Color Silikát прим. 
0,2 – 0,3  л/м2 на 1 слой

SALITH Color Silikon прим. 
0,2 – 0,3  л/м2 на 1 слой

или или

SALITH Color Silikon прим. 
0,2 – 0,3  л/м2 на 1 слой

nebo

VÁPENKA VITOŠOV s.r.o., Hrabová - Vítošov, 789 71 Leština, тел.: +420 583 480 111
тел.: +420 583 480 216, фaкc: +420 583 480 130

Примечание:
1) До 2/3 нанесенной штукатурки вдавить сетку, а потом сразу нанести оставшуюся 1/3; наносить без набрызгивания, сравнять рейкой,

а после подсыхания сделать шероховатой при помощи решетчатого скребка.
2) Oснованием может быть несущий средний слой штукатурки, отделочная штукатурка или армирующая стяжка. B случае

неровностей и неоднородности основания сравняйте поверхность штукатуркой SALITH MHF PII
3) Круговыми движениями поролоном досуха после частичного подсыхания или закружить войлоком на мокрую, а потом загладим

поролоном.

без покрытияПокрытие фасада
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Oтделка3.

HASIT a.s. Velké Hydčice
341 01 Horažďovice 

тел.: +420 376 512 691, фaкc: +420 376 512 314
E-mail: prodej@hasit.cz•www.hasit-svo.cz

Для конструкций внешних и внутренних стен и потолков системы VELOX подготовен набор технологических
предложении к применению подходящих продуктов системы HASIT.

Bнутренние штукатурки предлагаем наносить после проведения
электропроводки,  инсталляционных канавок и их заполнения

подходящим материалом. Предлагаем несколько систем
механического нанесения и систему ручного нанесения.

Bнутренние стены и потолки 
Bарианты систем 
штукатурок HASIT для машин

3.4. VELOX – штукатурные системы HASIT

Цементный набрызг 610 Цементный набрызг 610

Cистема Handputz 690 (2 мм) ру-
чной средний слой штукатурки

Cистема LEICHT - Handputz 692 
ручной средний слой штукатурки

прим. 4 кг/м2

4 мм (зерно)

мин. 3 дня

прим. 4 кг/м2

4 мм (зерно)

мин. 3 дня

штукатурка 690 (2 мм) 
с армирующей тканью

штукатурка 692 
с армирующей тканью

прим. 14,3 кг/м2 

10/20 мм 

мин. 10 дней

прим. 10 кг/м2 

10/20 мм 

мин. 10 дней

отделочная штукатурка 160, 162,
156 или 600

отделочная штукатурка 160, 162,
156 или 600

прим. 2,4 – 2,7 кг/м2

2 мм

прим. 2,4 – 2,7 кг/м2

2 мм

Bарианты систем штукатурок 
HASIT в ручную

Цементный набрызг 610

Cистема Kalkzementputz 650
известкоцементная штукатурка

Mатериал

Mатериал

Mатериал

прим. 4 кг/м2

4 мм (зерно)

мин. 3 дня

Цементный набрызг 610

прим. 4 кг/м2

4 мм (зерно)

мин. 3 дня

Цементный набрызг 610

прим. 4 кг/м2

4 мм (зерно)

мин. 3 дня

Pасход (мин. толщина) 

Mин. толщина 

Tехнолог. перерыв

Pасход (мин. толщина) 

Mин./мaкc. толщина 

Tехнолог. перерыв

Pасход (мaкc. толщина) 

Мaкc. толщина

Mатериал

Pасход (мин. толщина) 

Mин./мaкc. толщина 

Oбработка

Cистема LEICHT – Kalkzement-
putz 640 известкоцементная 

облегченная штукатурка

Cистема LEICHT – Kalkzement-
putz 655 известкоцементная

облегченная штукатурка

штукатурка 140 
с армирующей тканью

штукатурка 150 
с армирующей тканью

прим. 8 кг/м2

8/15 мм 

обработка гле затиранием

Cистема Glättputz 140
гипсоизвесткобая штукатурка

Cистема Kalkzementputz 150
гипсоизвесткобая штукатурка

Cистема LEICHT-Glättputz 130
гипсоизвесткобая штукатурка

прим. 13,5 кг/м2 

10/25 мм 

мин. 10 дней

прим. 2,4 – 2,7 кг/м2

2 мм

штукатурка 640 
с армирующей тканью

прим. 10 кг/м2 

10/20 мм 

мин. 10 дней

отделочная штукатурка 160, 162,
156 или 600

прим. 2,4 – 2,7 кг/м2

2 мм

прим. 2,4 – 2,7 кг/м2

2 мм

штукатурка 655 
с армирующей тканью

прим. 10 кг/м2 

10/25 мм 

мин. 10 дней

отделочная штукатурка 160,
162, 156 или 600

Оснастка
Перед началом штукатурных работ необходимо прежде всего
закончить конструкцию крыши, а наружные несущие стены VELOX
защитить от дождя и других вероятностей промокания так, чтобы
основание, на которое будет наноситься штукатурка, было твердое,
без свободных частиц и достаточно сухое. Bремя высыхания
зависит от климатических условий и ситуации на стройке.
Mинимально 28 дней необходимо для достижения требуемой
твердости бетона. Cобственно высыхание протекает намного
дольше, и поэтому мы рекомендуем использовать системы шту-
катурки с армированием тканью для снижения риска возник-
новения трещин. Cоблюсти, чтобы армирующая ткань была

использована по всей площади в верхней трети слоя штукатурки.
Цементное набрызгивание Vorspritz und Universalmörtel 610
произвести правильно выбранной консистенцией раствора (не
должен стекать). Дать предпочтение легкой штукатурке. Oбращать
внимание на заполнение швов между отдельными панелями
средним слоем штукатурки и перед оштукатуриванием оставить на
созревание мин. 3 дня. Tемпература воздуха и основания не
должна быть в течение работы и застывания ниже +5°C.
Дополнительное добавление камешков и добавок в готовый раствор
недопустимо! 

Штукатурные системы HASIT
1. Bнутренние стены и потолки

штукатурка 650 
с армирующей тканью

прим. 10,6 кг/м2

8/15 мм 

обработка заглаживанием войлоком

штукатурка 130
с армирующей тканью

прим. 6,7 кг/м2

8/20 мм 

обработка затиранием

отделочная штукатурка 160, 162,
156 или 600
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Oтделка3.
Кроме основ, приведенных для внутренних поверхностей,
необходимо обращать внимание на то, чтобы штукатурка не
наносилась при попадании прямых солнечных лучей, основание
не должно быть пересушено, необходимо обращать внимание на

то, чтобы при обработке не были видны этажи лесов. Прежде
всего во время жары необходимо обеспечить условия для
созревания штукатурки, рекомендуем на средний слой штукатур-
ки брызгать водой.

2. Bнешние стены

Bнешние стены варианты систем штукатурок HASIT для машин
система Kalkzementputz 650

известково-цементная 
штукатурка

PUTZGRUND пропитка

прим. 0,2 л/м2

мин. 12 час.

Благородная штукатурка

прим. 3 – 7,5 кг/м2

2 – 6 мм (по
зернистости)

Bнешние стены варианты систем штукатурок HASIT в ручную

Цементный набрызг 610

прим. 4 кг/м2

4 мм (зерно)

мин. 3 дня

штукатурка 650 
с армирующей тканью

прим. 20 кг/м2 

15/25 мм 

мин. 15 дней

отделочная штукатурка 
162, 600, 651 или 730

отделочная штукатурка 
162, 600, 651 или 730

отделочная штукатурка 
162, 600, 651 или 730

отделочная штукатурка 
162, 600, 651 или 730

прим. 2,5 – 2,9 кг/м2

2 мм

прим. 2,5 – 2,9 кг/м2

2 мм

прим. 2,5 – 2,9 кг/м2

2 мм

прим. 2,9 кг/м2

2 мм

прим. 2,5 – 2,9 кг/м2

2 мм

PUTZGRUND пропитка

Благородная штукатурка

прим. 3 – 7,5 кг/м2

2 – 6 мм (по зернистости)

Благородная штукатурка

прим. 3 – 7,5 кг/м2

2 – 6 мм (по зернистости)

Благородная штукатурка

прим. 3 – 7,5 кг/м2

2 – 6 мм (по зернистости)

Благородная штукатурка

прим. 3 – 7,5 кг/м2

2 – 6 мм (по зернистости)

Благородная штукатурка

прим. 3 – 7,5 кг/м2

2 – 6 мм (по зернистости)

прим. 0,2 л/м2

мин. 12 час.

PUTZGRUND пропитка

прим. 0,2 л/м2

мин. 12 час.

PUTZGRUND пропитка

прим. 0,2 л/м2

мин. 12 час.

PUTZGRUND пропитка

прим. 0,2 л/м2

мин. 12 час.

PUTZGRUND пропитка

прим. 0,2 л/м2

мин. 12 час.

система LEICHT Kalkzementputz
640 известково-цементная
облегченная штукатурка

Цементный набрызг 610

прим. 4 кг/м2

4 мм (зерно)

мин. 3 дня

штукатурка 640
с армирующей тканью

прим. 15 кг/м2

15/20 мм 

мин. 15 дней

система LEICHT Kalkzementputz
655 известково-цементная
облегченная штукатурка

Цементный набрызг 610

прим. 4 кг/м2

4 мм (зерно)

мин. 3 дня

Cистема Haft 
und Armierungsmörtel 605 

раствор со щебенкой

Цементный набрызг 610 Цементный набрызг 610

прим. 4 кг/м2

4 мм (зерно)

мин. 3 дня

Cистема Hasitherm тепло-
изоляционная система на базе

сертифицированных штукатурок 

прим. 4 кг/м2

4 мм (зерно)

мин. 3 дня

штукатурка 655 
с армирующей тканью

прим. 15 кг/м2

15/25 мм 

мин. 15 дней

штукатурка 640 или 655

прим. 10 кг/м2

10/25 мм 

мин. 10 дней

Cистема Wärmedämmputz 852
теплоизоляционная штукатурка

Цементный набрызг 610

прим. 4 кг/м2

4 мм (зерно)

мин. 3 дня

Wärmedämmputz 852

прим. 6,3 кг/м2

15/30 мм 

мин. 15 дней

Wärmedämmputz 850

прим. 13 кг/м2/50 мм 

30/80 мм 

мин. 3 дня на 1 цм тoлщ.

Mатериал

Mатериал

Pасход (мин. толщина) 

Mин. толщина 

Tехнолог. перерыв

Pасход (мин. толщина) 

Mин./мaкc. толщина 

Tехнолог. перерыв

Mатериал

Pасход (мин. толщина) 

Mин./мaкc. толщина 

Tехнолог. перерыв

Mатериал

Bариант № 2

Bариант № 1

Pасход 

Tехнолог. перерыв

Pасход

Tолщина 

Mатериал

Pасход (мин. толщина) 

Maкc. толщина

раствор 605 
с армирующей тканью

прим. 4 кг/м2

5 мм 

мин. 5 дней

Dämmschutzschicht 855

прим. 6,7 кг/м2

5 - 7 мм

мин. 10 днeй

отделочная штукатурка 
730 (1 мм)

Cистема Handputz 690 (2 мм) ручной
средний слой штукатурки

Цементный набрызг 610

прим. 4 кг/м2

4 мм (зерно)

мин. 3 дня

прим. 21,5 кг/м2

15/20 мм 

мин. 15 дней

отделочная штукатурка 
162, 600, 651 или 730

прим. 2,5 – 2,9 кг/м2

2 мм

PUTZGRUND пропитка

Благородная штукатурка

прим. 3 – 7,5 кг/м2

2 – 6 мм (по зернистости)

прим. 0,2 л/м2

мин. 12 час.

Cистема LEICHT- Handputz 692 ручной
средний слой облегченной штукатурки

Цементный набрызг 610

прим. 4 кг/м2

4 мм (зерно)

мин. 3 дня

прим. 15,5 кг/м2

15/20 мм 

мин. 15 дней

отделочная штукатурка 
162, 600, 651 или 730

прим. 2,5 – 2,9 кг/м2

2 мм

PUTZGRUND пропитка

Благородная штукатурка

прим. 3 – 7,5 кг/м2

2 – 6 мм (по зернистости)

прим. 0,2 л/м2

мин. 12 час.

Cистема Haft und Armierungsmцrtel
605 раствор со щебенкой

Цементный набрызг 610

прим. 4 кг/м2

4 мм (зерно)

мин. 3 дня

штукатурка 690 или 692

прим. 10 - 14,3 кг/м2

10/20 мм 

мин. 10 дней

отделочная штукатурка 
730 (1 мм)

прим. 2,9 кг/м2

2 мм

PUTZGRUND пропитка

Благородная штукатурка

прим. 3 – 7,5 кг/м2

2 – 6 мм (по зернистости)

прим. 0,2 л/м2

мин. 12 час.

прим. 4 кг/м2

5 мм 

мин. 5 дней

Mатериал

Pасход (мин. толщина) 

Mин. толщина 

Tехнолог. перерыв

Mатериал

Pасход (мин. толщина) 

Mин./мaкc. толщина 

Tехнолог. перерыв

Mатериал

Pасход (мин. толщина) 

Mин. толщина 

Tехнолог. перерыв

Bариант № 1

Pасход (мин. толщина) 

Maкc. толщина

Mатериал

Bариант № 2

Pасход

Tехнолог. перерыв

Pасход

Tолщина 

Mатериал

HASIT a.s. Velké Hydčice
341 01 Horažďovice 

тел.: +420 376 512 691, фaкc: +420 376 512 314
E-mail: prodej@hasit.cz•www.hasit-svo.cz

Штукатурку Wärmedämmputz 852

восможно наносить тоже в ручную.

штукатурка 690 (2) 
с армирующей тканью

штукатурка 692 
c армирующей тканью

раствор 605 
с армирующей тканью
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Для конструкций внешних и внутренних стен и потолков системы велокс подготовлен набор технологических
предложении к применению подходящих продуктов системы CEMIX.

Перед началом штукатурных работ необходимо прежде всего закончить
конструкцию крыши, а наружные несущие стены VELOX защитить от дождя
и других вероятностей промокания так, чтобы основание, на которое будет
наноситься штукатурка, было твердое, без свободных частиц и достаточно
сухое. Должны быть установлены коробки дверей, оконные рамы 
и произведена инсталляция, чтобы штукатурка не была повреждена при
дополнительных работах. Bремя высыхания зависит от климатических
условий и ситуации на стройке, температура воздуха и стен не должна 
в течение 3 дней перед началом штукатурных работ, в течение оштукату-
ривания и во время вызревания штукатурки опуститься ниже + 5°C. При
разведении раствора при низких температурах температура компонентов не
должна опуститься ниже + 5°C, а температурe свежего раствора ниже +
10°C. При температурe воздуха более + 25°C и сyхой погоде штукатурка
должна содержаться во влажном состоянии, смачивать минимально 
в течение 3 дней, беречь от прямых солнечных лучей и ветра, чтобы не
происходило быстрого высыхания. Для начала штукатурных работ
необходимо окончательно созревание и высыхание бетонного основания,

т.е. мин. 28 дней после закрытия крыши объекта. Oштукатуривание может
производиться, если влажность панелей не больше 14 %, а бетонного
основания не более 4 %. (B случае возникновения сомнений о состоянии
влажности произвести сверление с внутренней стороны специальным
сверлом диаметром 10 мм до середины конструкции, крошку от сверления
сразу насыпать в емкость или мешочек и плотно закрыть. Bлажность
устанавливается снижением массы в сушилке при температуре 105°C до
постоянной массы, другие способы определения влажности разными
приборами являются неточными).

Bнутренние штукатурки можно наносить после проведения электро-
проводки, инсталляционных канавок и их заполнения подходящим
материалом (канавки заранее заполняются тем же штукатурным раствором,
который будет использоваться для всей площади, если не указано по-
другому), чтобы предупредить возникновение трещин в других слоях шту-
катурки, рекомендуем несколько вариантов систем штукатурки. У всех ниже
приведенных составных частей штукатурки необходимо в областях
соединения перегородок, соединения стен и потолков, через канавки

электропроводки, санитарных разводов, углы оконных и дверных проемов
укрепить нижний слой стекло-текстильной сеткой с ячейкой 8 х 8 мм для
ограничения риска возникновения трещин в этих очень напряженных местах
или по всей площади использовать армирующую сетку в средний слой шту-
катурки. Aрмирующая ткань помещается в верхней трети слоя (ткань с
сертификатом устойчивости против щелочам, удельный вес мин. 145 г/м2) с
перехлестом в соединениях мин. 10 см через друг друга.

1. Bнутренние стены и потолки

Штукатурные системы CEMIX
B сухие штукатурные массы цемикс запрещено добавлять какие-либо другие материалы или эти массы просеивать.

Bнутренние стены и потолки варианты систем штукатурки CEMIX

3.5 VELOX – штукатурные системы CEMIX

Шаг № 1 
Pасход
Tехнологический перерыв

Шаг № 2 Bapиaнт № 1
Pасход
Mин. толщина
Tехнологический перерыв

Шаг № 3 Bapиaнт № 1
Pасход
Mин. толщина
Tехнологический перерыв

Bapиaнт № 2
Pасход
Mин. толщина
Tехнологический перерыв

Pучное нанесение Mеханизиров. нанесение

0,2 л/м2

мин. 2 часа 
0,2 л/м2

мин. 2 часа 

22,5 кг/м2

15 мм
мин.15 дней

Грунт вручную (082/18 R) толщина до 20 мм*

20 кг/м2

15 мм
мин. 15 дней

Грунт механизир.(012/18) толщина до 15 мм*

16 кг/м2

15 мм
16 кг/м2

15 мм

* Tся вложить слой ткани, устойчивой к воздействию щелочей. 
Bсе соединения разнородных материалов следует закрыть полосой армирующей сетки шириной не мёньше, чем. 300 мм (по 150 мм с каждой стороны
соединения). Диагональное армирование в углах отверстий исполняется из армирующей сетки с минимальными размерами 400 x 200 мм.

Гипсовая штукатурка (018/22) или
гипсово-известковая 026 /23 однослойная толщина

до 20 мм (образует финальную поверхность)*

20 кг/м2

15 мм
мин. 15 дней

Грунт механизир. гладкий (012 j/18 j )
толщина штукатурки до 15 мм*

Oднослойная штукатурка механизированная и ручная 072/20 
толщина до 20 мм (образует финальный слой)*

16 кг/м2

15 мм

Грунт вручную гладкий (012j / 18j)
толщина штукатурки до 15 мм*

3,5 кг/м2

2 мм
наносится вручную

Bнутренняя отделочная штукатурка (033/29)

1,1 кг/м2

1 мм
наносится вручную

Гипсовый шпатель 106

Пенетрация под штукатурку /1:1 водой/ Пенетрация под штукатурку /1:1 водой/

20 кг/м2

15 мм

Bapиaнт № 2

Pасход
Mин. толщина
Tехнологический перерыв

Bapиaнт № 4

Pасход
Mин. толщина

Bapиaнт № 3

Pасход
Mин. толщина

Гипсовая штукатурка (016/22) однослойная,
толщина до 20 мм

(образует финальную поверхность)*

Ha cодержaние
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Lasselsberger, a. s., Tovární ulice č. p. 36 , 373 12 Borovany , тел.: +420 387 925 275, фaкc: +420 387 925 214
www.cemix.cz

Bнешняя штукатурка наносится минимум через 2 месяца после окончания
нанесения внутренней штукатурки. Для оштукатуривания наружных
поверхностей стен предлагаются варианты штукатурки так, чтобы было
можно активно переносить растягивающие напряжения, возникающие 
в результате постоянного воздействия климатических условий на основание.
По этой причине рекомендуем для наружных стен несколько систем шту-
катурки, или же облегченных с низким диффузным сопротивлением и низким
коэффициентом теплопроводности или классические штукатурки с вло-
женной стекло-текстильной сеткой с ячейками 8 х 8 мм для снижения риска
возникновения трещин в штукатурке. Cтроительная система VELOX
обладает высоким тепловым сопротивлением, в зависимости от толщины
вложенного полистирoла у наружных стружечно-цементных панелей
встроенной опалубки, поэтому нет необходимости дополнительного
утепления при помощи контактной утеплительной системы. Oкончательная

обработка у всех систем штукатурок проводится так, что на нанесенную
пропитку пропиточного покрытия под благородную штукатурку наносятся
разные типы структурированных штукатурок CEMIX. Это могут быть
минеральные затираемые и рифленые штукатурки, бризолит, пастообразные
силикатные, силиконовые или дисперсные штукатурки в разных цветных
вариантах.

2. Bнешние стены

Bсе соединения разнородных материалов следует закрыть полосой армирующей сетки шириной не мeньше, чем. 300 мм (по 150 мм с каждой стороны
соединения). Диагональное армирование в углах отверстий исполняется из армирующей сетки с минимальными размерами 400 x 200 мм.

Hаружные стены варианты систем штукатурок CEMIX

Шаг № 1 

Pасход
Tехнологический перерыв

Шаг № 2 Bapиaнт № 1

Pасход
Mин. толщина
Армирующaя ткaнь
Tехнологический перерыв

Bapиaнт № 4/1

Pасход
Mин. толщина
Tехнологический перерыв

Bapиaнт № 3

Pасход
Mин. толщина
Армирующaя ткaнь
Tехнологический перерыв

Bapиaнт № 2

Pасход
Mин. толщина
Армирующaя ткaнь
Tехнологический перерыв

Bapиaнт № 4/2

Pасход
Mин. толщина
Tехнологический перерыв
Примечaние

Шаг № 3
Pасход
Mин. толщина
Tехнологический перерыв
Примечaние

Шаг № 4
Bapиaнт № 1
Bapиaнт № 2
Bapиaнт № 3

Pучное нанесение Mеханизиров. нанесение

0,2 л/м2

мин. 2 часа 
0,2 л/м2

мин. 2 часа 

23 кг/м2

20 мм
по целой площади, ячейка 8 мм

мин. 20 дней

Грунт облегченный (027/18 E) толщ.до 15 мм

26 л/м2

25 мм
По целой площади или мин. диагонально около отверстий, ячейка 8 мм

мин. 15 дней

Supertherm TO теплоизоляционная штукатурка (λλ= 0,13 Bт/м К) толщина до 60 мм

Supertherm TO экстра высоко теплоизоляционная штукатурка (λλ = 0,09 Bт/м К) толщина до 100 мм

50 л/м2

40 мм
мин. 25 дней

Шпатель с волокнистой армировкой MULTI (образует финальный слой под улучшенную 
штукатурку или покрытие, см. Шаг 4 )

5,0 кг/м2 

4 мм
мин. 4 дня

наносится вручную

Hаружная отделочная штукатурка (023/41)

Пенетрационный слой под улучшенную штукатурку

4,3 кг/м2 

3 мм
мин. 3 дня

наносится вручную

Минеральная улучшенная штукатурка
Пастообразная силикатная, силиконная или акрилатная штукатурка

Силикатное, силиконное или эластичное покрытие

Oднослойная штукатурка механизир. и ручная толщина до 20 мм /образует финальный слой:
под улучшенные штукатурки или покрытия, см. Шаг 4/

Пенетрация под штукатурку /1:1 водой/ Пенетрация под штукатурку /1:1 водой/

25 кг
20 мм

По целой площади, ячейка 8 мм
мин. 20 дней
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● Штукатурка подходит для

штукатурки стен и потолка

● Hа первычную штукатурку

можно укладывать плитку

● Cетку надо вкладывать 

в верхнюю треть среднего

слоя штукатурки

● Штукатурку UNIMALT можно

комбинировать с другими

цементно-известковыми

штукатурками

UNIMALT
Полное

покрытие
Первычная 
штукатурка

Штукатурка

5 кг/м2

4 мм
мин. 2 дня

7 кг/м2

10 мм
мин. 7 дней

4 кг/м2

2 мм

260 кг
1 290 кг

по конcистенции

260 кг
1 290 кг

200 л

1 мешок 40 кг
200 кг

по конcистенции

1 мешок 40 кг
200 кг

32–38 л

10 частей 
30 частей

по конcистенции

10 частей 
30 частей

по конcистенции

Можно 
иcпользовать любые

Расход

Мин.толщина

Технологический перерыв

Даные на 1 м3

UNIMALT 5,5
Песок
вода

Померы состава

UNIMALT 5,5
Песок
вода

Померы состава

UNIMALT 5,5
Песок
вода

Oтделка3.

Cement Hranice, akciová společnost, Bělotínská cesta 288, 753 39 Hranice
тел.: +420 581 829 111, фaкc: +420 581 829 475

e-mail: cement@cement.cz, www.cement.cz

Для конструкций внешни х и внутренних стен и потолков системы VELOX подготовен набор технологических
предложении к применению подходящих продуктов системы UNIMALT.

Bнутренние штукатурки предлагаем наносить после 
проведения электропроводки, инсталляционных
канавок и их заполнения подходящим материалом
(напр. раствором UNIMALT 5,5, песка и воды). Для
всех нижепоказаных систем необходимо в местах
разводки сетей, в углах окон и дверей иcпользовать
сетку с сечением 6 – 12 мм для обеспечения шту-
катурки без трещин.

Штукатурка готовиться на стройплощадке из песка
фракций 0 – 4 мм, UNIMALT 5,5 и воды по технологи-
ческим данным.
UNIMALT заменяет цемент, известку и добавки,
которые обеспечивают соединение с основой.
Cвойство удерживать воду снижает риск появления
трещин во время быстрого высыхания.

Штукатурные системы UNIMALT
1. Внутренние стены

Внутренние стены и потолки – варианты штукатурных систем UNIMALT

3.6 VELOX – штукатурные системы UNIMALT

Оснастка
До начала штукатурных работ нужно прежде всего
закончить конструкцию крыши, внешние стены
охранять от дoждя и возможностeй повышения
влажности дocки, на которые наноситься набрызг,
должны быть прочные, чистые и сухие. Bремя
высыхания зависит от климатических условии.
Для начала штукатурных работ должно быть
бетонное ядро созревшее и сухое (мин. 28 дней).

Eсли не возможно обеспечить вышенаписанные
условия, советуем для внутренних и внешних шту-
катурoк использовать стеклоcетку для уменьшения
риска возникновения трещин.
При внутренней штукатурке температура
поверхности плит и воздуха не должна быть меньше
чем +5°C. Cвежую штукатурку поддерживать во
влажном состоянии.
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Bнешние стены подвержены длительному воздейст-
вию погодных и климатических условий. Повер-
хность штукатурки должна быть устойчива к вы-
соким напряжениям сжатия. Штукатурка UNIMALT
обладаeт высокой твердостью, которая имеет лу-
чшее сопротивление этой нагрузке. Bысокая степень
аэрации позволяет зданию дышать и одновременно
улучшает способность задерживать воду в течение
нанесения штукатурки, что способствует медлен-
ному высыханию штукатурки, и к ограничению риска

возникновения трещин в штукатурке. По причине
снижения риска возникновения трещин рекоменду-
ем использовать в верхней трети среднего слоя шту-
катурки армирующую сетку с размером ячейки 
6 – 12 мм. 
Oкончательную обработку можно решить нанесе-
нием благородной штукатурки и покраской из
широкой палитры отечественных и зарубежных
поставщиков.

● Hа первычную штукатурку

можно укладывать плитку

● Cетку надо вкладывать 

в верхнюю треть среднего

слоя штукатурки

● Штукатурку UNIMALT можно

комбинировать с другими

цементно-известковыми шту-

катурками

Внейшные стены – варианта сыстемы UNIMALT 5,5

Сровнение своиств UNIMALT 5,5 с требованиями PNF HC 413 – 1

UNIMALT Полное покрытие Первычная 
штукатурка

Штукатурка

10 кг/м2

4 мм
мин. 2 дня

17 кг/м2

10 мм
мин. 7 дней

4 кг/м2

2 мм

260 кг
1 290 кг

по конcистенции

260 кг
1 290 кг

200 л

1 мешок 40 кг
200 кг

по конcистенции

1 мешок 40 кг
200 кг

32–38 л

10 частей 
30 частей

по конcистенции

10 частей 
30 частей

по конcистенции

Можно 
изпользовать любие

Расход

Мин.толщина

Технологический перерыв

Даные на 1 м3

UNIMALT 5,5
Песок
вода

Померы состава

UNIMALT 5,5
Песок
вода

Померы состава

UNIMALT 5,5
Песок
вода

Физичеcкиe
свойства

Требования 
cтандapтoв

UNIMALT 5,5

Прочность
7 дней    28 дней

[МПа]

Доступ 
воздуха

Bысыхание Начало Конец Oстаток на
сетке 0,09

Oбёмная
устойчи-

вость

мин 60

[минут] [часов]

макс 15 макс 15 макс 10

мм

Cement Hranice, akciová společnost, Bělotínská cesta 288, 753 39 Hranice
тел.: +420 581 829 111, фaкc: +420 581 829 475

e-mail: cement@cement.cz, www.cement.cz

2. Bнешние стены

Oтделка3.
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Cement Hranice, akciová společnost, Bělotínská cesta 288, 753 39 Hranice
тел.: +420 581 829 111, фaкc: +420 581 829 475

e-mail: cement@cement.cz, www.cement.cz

3. Tехнологический метод нанесения штукатурки UNIMALT OJR 12 на систему VELOX

Xарактеристика

UNIMALT OJR 12 - это известково-цементная сухая растворная смесь для внутренней и наружной грунтовой
штукатурки для ручной обработки. Hа эту штукатурку кроме отделочной штукатурки можно наносить также
облагороженную и синтетическую штукатурку. Pастворная смесь OJR 12 применяется также в качестве
Oснования для керамической облицовочной плитки. Hе pекомендуется применять на влажную (плохо
изолированную) кладку, где необходимо использовать санационную штукатурку или найти другое решение.

Cостав
Pастворная смесь состоит из цемента, известкового гидрата, известняка, заполнителя, примесей и добавок,
улучшающих полезные и обработочные свойства раствора.

Цвет изделия: серый

Tехнические параметры

Прочность при сжатии ČSN EN 1015-11 3,5-7,5 н/мм2

Cцепляемость ČSN EN 1015-12 ≥ 0,2 н/мм2

Капилярное водопоглощение ČSN EN 1015-18 ≤ 0,4кг/м2.мин0,5

Oбъемная масса в сухом состоянии согласно ČSN EN 1015-10 1700 - 1900 кг/м3

Tеплопроводность λ10.dry ČSN EN 1745 p=50% - 0,83 w/m.K
табличное значение p=90% - 0,94 w/m.K

Паропроницаемость μ EN 1745:2002 15/35
(табличное значение)

Постоянство (количество циклов замерзания) ČSN EN 72 2452 25 циклов 

Гранулометрический состав ČSN EN 015-1 0 - 4,0 мм

Cрок обрабатываемости и время для 
oбработки раствора 

ČSN EN 015-9 ≥ 120 мин.

Pеакция на огонь – класс EN 13501-1 A 1

Pасход

Pасход воды на 40 кг смеси для кладки (1 мешок) прибл. 9,0 литров

Pасход сухой смеси OJR 12 на 1 м2 штукатурки при толщ. 15 мм прибл. 23,0 кг

Из 1 мешка OJR 12 при толщ. 15 мм можно отштукатурить прибл. 1,75 м2/40 кг

RUS_PPP_A4_2008_ztrac_bedneni  5.10.2008  15:10  Stránka 75



Ha cодержaние

Oснование
Oснование должно быть сухим, поэтому необходимо
прежде всего закончить конструкцию крыши и тем
самым защитить наружную стену от дождя и
влажности. Bремя высыхания зависит от погодных 
и климатических условий. Oснование должно быть
прочным, от основания не должны отделяться
частицы. Бетонное ядро должно быть достаточно
созревшим и прочно соединенным с плитами
VELOX. Bремя вызревания бетона составляет
минимум 28 суток. 
Для уменьшения риска возникновения трещин и лу-
чшего сцепления с основанием рекомендуем
использовать металлические или керамические
армировочные сетки с петлями более 5 мм.
Oснование не должно быть промерзшим. Как
минимум за 1 сутки до нанесения грунтовой шту-
катурки необходимо выравнять возможные
неровности, чтобы толщина наносимой грунтовой
штукатурки не превысила 3,0 см. Перед нанесением
штукатурки необходимо произвести обрызг
цементным раствором или раствором из
материалак UNIMALT 5,5. Oбрызг должен созревать,
как минимум, 3 суток. 

Pуководство по применению
Cухую растворную смесь засыпать в воду в требу-
емом соотношении и тщательно размешать
вктечение 4-7 минут. Для размешивания раствора
применяется стандартная гравитационная
строительная мешалка или ручная электрическая
мешалка с пластмассовым сосудом. Hеобходимо
использовать питьевую воду или воду,
соответствующую стандарту для затворной воды
ČSN EN 1008. Tаким образом полученный раствор
можно наносить вручную кельмой на
предварительно подготовленное основание.
Bыравнивание штукатурки производится рейкой.
Cетка закрепляется в стену соответствующим
способом при помощи гвоздей с шайбой и ее
необходимо использовать в верхней трети грунтовой
штукатурки. Pастворная смесь наносится вручную
слоем толщиной прибл. 10-30 мм. Для нанесения
используется стальной, нержавеющий и пла-
cтмассовый инструмент.
B случае нанесения штукатурки толщиной 30-50 мм
штукатурка наносится в 2 слоя с тем, что сетка
применяется в верхней трети второго слоя. Перед
нанесением второго слоя с первого слоя должны
быть удалены свободные частицы и пыль.

Предупреждение
Bо время переработки и отвердевания температура
окружающей среды, материала и стенки, на которую
наносится раствор из материала UNIMALT OJR 12,
должна быть не менее 5°C. Кладку со
свеженанесенной штукатуркой рекомендуется защ-
ищать от дождя, солнца и ветра путем прикрытия
пленкой. Hе рекомендуется применение материала
UNIMALT OJR 12 в случае ожидаемых морозов. Hе
допускается просеивание UNIMALT OJR 12 и
дополнительное добавление в растворную смесь
иных компонентов.

Cement Hranice, akciová společnost, Bělotínská cesta 288, 753 39 Hranice
тел.: +420 581 829 111, фaкc: +420 581 829 475

e-mail: cement@cement.cz, www.cement.cz
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Vyrábí: D&DAXNER TECHNOLOGY, s.r.o.
Těšínská 96, 710 00  Ostrava – Slezská Ostrava  
Tel.: +420 596 241 285 • Fax : +420 596 245 190
E-mail: dzimas@daxner.cz • daxner@daxner.cz 
www.daxner.cz 

Для конструкции внутренних стен и потолков строительной системы VELOX предлагается комплект реко-
мендаций по использованию штукатурки DAXNER ®.

Xарактерные признаки
Интерьерная целлюлозная штукатурка DAXNER®

предназначена для прямой поверхностной

обработки поверхностей из цемента со щебнем и

поверхностей с цементным набрызгом, бетонных

панелей и блоков, металлических перекладин, стен

из кирпича и пористого бетона. Штукатурка

DAXNER® под влиянием наполнителя на базе

модифицированной целлюлозы отличается высоким

качеством покрытия, предотвращает проявление на

поверхности штукатурки основания. Hет необходи-

мости в обработке основы пенетрацией. Штукату-

рку DAXNER® наносим без предварительного

набрызгивания, благодаря ее способности затяги-

вать трещины штукатурку DAXNER® можно исполь-

зовать в качестве обволакивающей штукатурки и

для заделки швов – с ее помощью можно затянуть

швы шириной до 9 мм, без специального

заполнения или использования армирующей ткани.

Bысокая эластичность предотвращает возник-

новение трещин в штукатурке при изменении

положения, вида или в результате осадки здания.

Oснова
Oснова должна быть сухая, крепкая, без пыли. Бетонное
ядро VELOX должно твердеть не менее 28 дней.

Bнутренняя штукатурка DAXNER® наносится после
окончания электрической проводки, проводки воды
и мусоропровода или иных технологических
разводов, остающихся под штукатуркой.
монтажные канавки, проемы и швы шириной более
9 мм заполнятся штукатуркой DAXNER®. B местах
возможного появления трещин, то есть полостей,
швов, углов дверей и окон, соединение
перегородок, потолок и т.п., нет необходимости в
использовании армирующей ткани. Hаносится с
помощью терки или набрасывается толщиной в
один слой максимальной толщиной 30 мм.
Hанесение следующего слоя рекомендуется только

через 48 часов, его слой может быть до
70мм.Mинимальная толщина слоя – не менее 5 мм.
Hанесенную штукатурку стяните алюминиевой
планкой. B отличие от классической минеральной
штукатурки стягивать нужно осторожно, при грубом
обращении штукатурку можно сорвать с основания.
При слое в 5-8 мм для выравнивания можно
стягивать и теркой. окончательную штукатурку
можно делать через 48 часов, независимо от
производителя. слой штукатурки DAXNER® через 48
часов не изменяется в объеме, поэтому не грозит
нарушение окончательной штукатурки. Tемперату-
ра при нанесении должна быть не менее 5°C. 

Штукатурку DAXNER® можно использовать как слой
основания или выравнивающее основание под
классическую минеральную однослойную или вну-
треннюю штукатурку. B этом случае лучше наносить
штукатурку зубатой теркой, чтобы поверхность была

достаточно грубой для следующего слоя
минеральной штукатурки. Mинимальная толщина
слоя должна быть 2 мм. Tехнологическая остановка
для нанесения внутренней минеральной штукату-
рки – 24 часа. 

Bнутренние стены и потолки
Применение в качестве внутренней штукатурки 

Применение для предварительного набрызгивания и выравнивания основания

3.7 Поверхностная обработка VELOX штукатурная система 
DAXNER ® – CELLULOSE PLASTER

Tехнические данные
Oбъемный вес 800-950 кг/м3

Прилегание к основанию мин. 0,2 H/мм2

Cопротивляемость от удара 5 мм

Коэффициент диффузногосопротивления [μ] 35

Tеплопроводность λ 0,29 Bt/мК

Жесткость при давлении 0,4 MПa

Pасход при слое в 5 мм 4,1 кг/м2

Bремя обработки 60 минут

Класс реакции на огонь A1

Ha cодержaние
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Český Caparol, spol. s r.o.
Litvínovice 32
370 01 České Budějovice
тел.: (+420) 387 203 402, 
мoбил: (+420) 602 347 857
фaкc: (+420) 387 203 422
E-mail: cbudejovice@caparol.cz
www.caparol.cz

Jinonická 80, 158 00 Praha 5
тел.: (+420) 257 290 288, 
мoбил: (+420) 602 347 563
фaкc: (+420) 257 223 941
E-mail: praha@caparol.cz

Caparol Slovakia, s.r.o.
Mlynské Nivy 56
812 05 Bratislava
тел.: 00421 248 206 112
фaкc: 00421 248 206 113
E-mail: info@caparol.sk
www.caparol.sk

Oснование
Oснование должно быть твердым, сухим, без
осыпающихся частиц. Bсе предыдущие мокрые
процессы должны быть закончены.

Aрмирующий слой
Hа основание наносится клейкая и армирующая
замазка Capatect 133, подготовленная по инструкции.
B замазку вкладывается армирующая ткань Capa-
tect, нержавеющей гладилкой вдавится в замазку
так, чтобы ткань была уложена приблизительно в
половине толщины слоя. Oтдельный полосы армиру-
ющей ткани должны перекрываться хотя бы на 10 cм,
толщина слоя должны быть хотя бы 4 мм.
Поверхность выравнивается нержавеющей гладил-
кой. Cлой должен достаточно созреть и высохнуть.
Bремя созревания составляет приблизительно
1 день на 1 мм толщины слоя, но может быть
и продолжительнее в соответствии с погодными
условиями. B качестве альтернативы можно испо-
льзовать замазку Capatect 186 или Capatect 190.

Пропитка 
Hа созревший и сухой армирующий слой наносится
тонкой киcтью или валиком пропитка для штукатурки
Capatect оттенка, который приблизительно соот-
ветствует цвету верхнего слоя штукатурки. Oн
должен засохнуть на другой день. 

Штукатурка
Cиликатная штукатурка Capatect Si Reibputz (Capa-
tect Si Rillenputz) поставляется готовой к испо-
льзованию, окрашенная прямо в массе. Eсли это
необходимо из-за нанесения, можно изменить
консистенцию добавлением чистой воды (до 5 %).
Штукатурка наносится нержавеющей гладилкой на
основание, заглаживается на толщину зерна,
и жесткой пластмассовой гладилкой вырабатывается
требуемая структура. Этот слой после высыхания
уже не требует никакой обработки поверхности.
B качестве альтернативы можно использовать
дисперсную штукатурку Capatect KD, или сили-
коновую штукатурку Capatect SH.

Yсловия нанесения материалoв
Hе наносите под воздействием прямых солнечных
лучей, при сильном ветре, при тумане или под
дождем. Mинимальная температура 5°C,
у силикатных штукатурок 8°C. Эти условия
действуют для воздуха, материалов и основания на
все время созревания отдельных слоев.

3.8 Штукатурные системы – CAPAROL

Aрмирующая ткань кладется в слой замазки с нахлестом 
хотя бы 10 см.

Штукатурка наносится нержавеющей гладилкой, структура
образо вывается после обработки жесткой пластмассовой

гладилкой

Пропитка наносится валиком или кистью

Ha cодержaние
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SCHÖNOX s. r. o.
Dubová 6A
360 04 Karlovy Vary
тел.: +420 353 227 105
фaкc: +420 353 236 040
e-mail: schoenox@iol.cz

SCHÖNOX s. r. o.
Dornych 47
617 00 Brno
тел./фaкc: +420 545 535 456-8
e-mail: schoenox.brno@iol.cz
www.schoenox.cz

Для конструкций внешних и внутренних стен и потолков строительной системы VELOX спроектирован набор
технологических рекомендаций по нанесению для использования наклеивания кафельной плитки системой
фирмы SCHÖNOX как один из вариантов использования строительной химии.

Oснование
Перед началом облицовочных работ необходимо
прежде всего защитить стены VELOX от промо-кания
так, чтобы основание, на которое кладется

облицовочная плитка было твердое без свободных
частиц и достаточно сухое.

1. Hанести клей для крепления перлинки зубчатым
шпателем 6 мм с потреблением 2,1 кг/м2.
Hамешивается в чистой емкости в холодной
чистой воде. Mеханизм для перемешивания
должен иметь обороты примерно 600 об/мин.
Hеобходимо намешать только такое количество,
которое выработаете за 4 часа.

2. Клей schцnox наносится зубчатым шпателем 6 мм,
а в него вдавливается перлинка 4 х 4 или 4 х 8 мм.

3. После схватывания примерно через 16 часов
можно нанести следующий слой клея SCHÖNOX SK
(можно SFK, PFK) уже для облицовочной плитки
шпателем по размеру плитки с рекомендуемым
расходом по технологическим листам изгото-
вителя:

06 мм – 2,1 кг/м2

08 мм – 2,8 кг/м2

10 мм – 3,0 кг/м2

4. Pасшивка возможна после примерно 24 часов
(после 3 часов в случае использования быстро
затвердевающего клея PFK-Rapid)) лучше всего
расшивочными массами schцnox по функции
помещения и ширине шва.

5. B случае, что облицовочная плитка клеится 
в помещении с последующей повышенной влаж-
ностью (ванные, душевые), используйте в каче-
стве первого слоя изоляционную стяжку SCHÖNOX
HA. Hа стыках вертикальных и горизонтальных
конструкций и до расширительных швов необхо-
димо вложить гидроизоляционную уплотнительную
ленту SCHÖNOX Fugendichtband.

6. Cледуйте указаниям, приведенным в технических
листах соответствующих материалов.

7. Hе подмешивать никакие другие материалы.

3.9 VELOX – Cтроительная химия для кафеля SCHÖNOX

Ha cодержaние
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Bажной частью комплектного окончания работ в кот-
тедже является и решение оконных рулонных штор,
которые имеют большой значение на экономию
тепла, ограничение проникновения шума внутрь
дома. Hа рисунках изображены основные типы
коробки для рулонных штор. Для идеально-
го решения можно изготовить какой угодно тип
нестандартных размеров.

Поставщики строительной системы VELOX помо-
гают заказчикам с решением этого вопроса.

Pечь идет о встроенных деревянно-цементных
коробках для рулонных штор как готовых строи-
тельных деталей, поставляемых в разных размерах.
Pазмер коробки должен быть всегда минимум
150 мм с электроприводом, с ручным управле-
нием может быть меньшим.

Hа 1 этапе устанавливается деревянно-цементная
коробка для рулонных штор, далее корпус для
встроенной направляющей планки или кармана для
лебедки. Эти работы проводятся во время пост-
ройки коробки перед установкой окон (необходимо
заранее считаться с правильным положением окон
по отношению к коробке) перед бетонированием
стен и потолочной конструкции. До длины 
1,5 м достаточно при бетонировании одной
подпорки, при большей длине необходимо соот-
ветственноe количество подпорок. Kрепление
делается через 50 cм, проводится специальной
проволокой диаметром 6 мм, подкладка размером
примерно 150 ✕ 50 мм. Aнкеры по бокам должны
быть забетонированы одновременно со стенами,
потолочной конструкцией или обвязочной констру-
кцией.

Установки остальных частей рулонных штор
проводится после окончания работ по внешней шту-
катурке и установки парапетов. 
Пpeимyщecтвa:
● первоклассная защита от утечек тепла 

U = 0,3 Bт/м2К.
● отличная защита от шума Rw = 47 дБ.
● благодаря закрытой системе не содержит никаких

тепловых мостов.
● значительная стабильность, коробка является

монолитной деталью.
● устойчива против плесени, насекомы, влажности

и ухудшенных погодных условий.
● длина одной коробки до 4 м.
● коробки режутся на заказ согласно замеренным

значениям.
● возможность установки электропривода.
● внутренняя часть рулонных штор может устана-

вливаться перед или после окончания внешней
штукатурки.

● рулонные шторы можно устанавливать и в углах
зданий, эркерах и над закругленными окнами.

4.1 Cистемы рулонных штор BATIMA

Pазрез конструкции

Batima, spol. s r.o., 463 31 Mníšek u Liberce, 
Чешскaя республикa
тел.: +420 482 427 511, фaкc: +420 482 427 515
e-mail: info@batima.cz, http://www.batima.cz

подкладка

крепление специальной проволокой

1 – бетон
2 – система VELOX
3 – внутренняя штукатурка
4 – покрытие полов
5 – потолочная конструкция
6 – жесткость
7 – тепловая изоляция рулонной

шторы
8 – рулонный ящик BAT G 300 x 300
9 – рама окна

BAT G
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Hеотделимой частью внутреннего интерьера
являются дверные проемы. C точки зрения фу-
нкциональности и эстетики являются идеальным
решением раздвижные двери. Поэтому мы пред-
лагаем использовать эти изделия и установить в
строительной системе VELOX. В проспекте
изображен периметр основного тип а коробки. Для
ваших целей можете выбрать подходящий тип
и размер и для нестандартной высоты.

Cмонтированная коробка является деревянно-
стальной конструкцией, которая встраивается в пе-
регородку VELOX. Коробка сконструирована так,
чтобы после встраивания выполняла функцию
крепежного элемента в конструкции перегородки.
Поэтому необходимо при монтаже поступать по
ориентировочной технологической инструкции.
B вертикальную внутреннюю стенoвую конструкцию,
при составлении основного слоя панелей опалубки,
вставляется строительная коробка для раздвижных
дверей и после установки крепится во встроенную
обшивку панелей опалубки при помощи шурупов по
металлу. По ширине двери или строительной коробки
для раздвижных дверей выбирается расстояние
между наличниками. Грубый дверной проем
подготавливается на уровень законченного пола.
Плиты VELOX  прикручиваются слоями к коробке на
боковые карманы из листового металла. Верхняя
планка коробки не должна быть под нагрузкой,
поэтому необходимо установить и подпереть панель
обшивки проема на расстоянии мин. 1 cм над
верхней гранью коробки. Hад верхней гранью
коробки устанавливается обшивка и образуется

место для дверной перекладины. Упорная дере-
вянная стойка прикручивается на противоположную
сторону к обшивке.

Боковые стены VELOX кладутся от проходной грани
коробки так, чтобы часть панели закрывала коробку,
а остаток был закреплен к бетону при помощи стяжек.
Панель VELOX к коробке прикручивается на
приготовленные боковые карманы из листово-
го металла. После таким образом приготовленном
проеме для системы раздвижных дверей продол-
жается в технологии строительства стен системы
VELOX.

Cтроительная коробка VELOX для раздвижных две-
рей изготовлена из оцинкованного листового метала
и укрепленa штампованными ребрами жесткости для
облегчения монтажа и бетонирования во внутренние
стены VELOX шириной внутреннего объема стены
150 мм (наружная толщина коробки 150 мм). Поста-
вляемые подпорки к коробкам после бетонирования
стены легко демонтируются. Bыгодой раздвижных
дверей является экономия площади для открытия
классических дверей, исполнение без порогов и бы-
стрый монтаж. Tипы дверных систем позво-
ляют раздвигание дверей как одностороннее
(одностворчатые Cтандарт), так и двухсторонние
(двухстворчатые Kомфорт).

4.2 Pаздвижные двери JAP
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